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Quadrant Uni-SE-Bond

Description

Quadrant Uni-SE-Bond is a light-curing self-priming one-component bonding agent for use in combination with
adhesive restorations.

Separate conditioning (etching) o the enamel and denting is not required (however, use of an addition ctching
gel on the enamel before application of Quadrant Uni-SE-Bond will not have a negative influence on the bon
strengtl

Quadrant Uni-SE-Bond was developed for bonding composite resin materials (e.g. composite, compomer,
Polyglas®) to the hard tooth structure. Quadrant Uni-SE-Bond etches, primes, bonds and

desensitises in one step.
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INSTRUCTIONS FOR USE

tions for use.

For dental use only. Do not use for indications or applications that are not specifically noted in the instruc- |
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Quadrant Uni-SE-Bond

Omschrijving
Quadrant d is een lichtuitha en
adhesieve restauratieve tandheelkunde.

Een separate conditionering (ets) van glazuur en dentine is niet nodig (additioneel gebruik van een ets gel op gla-
zuur v6or het gebruik van Quadrant Uni-SE-Bond heeft echter geen negatief effect op de hechtsterkte).

Quadrant Uni-SE-Bond is ontwikkeld als adhesief voor composieten, compomeren en Polyglas® aan de harde tand-
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Quadrant Uni-SE-Bond Quadrant Uni-SE-Bond
Description .
Quadrant Uni-SE-Bond est un agent adhésif érisable et auto- congu 9
pour étre utilisé dans les restaurations dentaires adhés\ves. Quadrant Uni-SE-Bond ist ein lichthirtendes und fur die

n conditionnement séparé (mordancage) de I'émail e dentine n'est pas nécessaire (I'application
Sditionnelle dun gl 4e mordancage cur [email avant Putiisation de Guadrant Uny St Bond A tautefois pas
deffet négatif sur la force d’adhésion).

Read the instructions for use carefully before use!

Follow the safety instructions when using Quadrant Uni-SE-Bond!
Composition
Quadrant U d is an ac “based of light-activated methylacrylate resins
Indical

ns
- Bonding of direct light-cured composite restorations (including Polyglas® and compomers).

2. Bonding of indirect restorations in combination with a light-curing luting cement: porcelain, Polyglas® and
composite restorations (inlays, onlays, veneers, crowns).

3. Sealing hypersensitive areas of teet

Storage
Do not store above room temperature (23'C) during daily use. If Quadrant Uni-SE-Bond is not yet Opened, it must
be stored in a refrigerator at -10-25'C (14-77'F). Bring to room temperature and shake bottle briefly prior to use.
Replace and tighten bottle cap, immediately after use. If not stored correctly the product may lose its effective-
ness early. If one of the following is noted, it is a sign that the material is losing its bonding efficacy and should
no longer be use:

+ Nothing comes out of the bottle when squeezed although there is material left inside.

« Transparent solid or gel-like coagulation is detected in the liquid when dispensed.

» Threads are visible in the material during application with the micro brush

Application
1. Bonding of direct light-cured i i i i ygl and ).

1.1. Preparation

Anwendung in der adhdsiven restaurativen Zahnmedizin.
Eine separate Konditionierung (Atzen) von Zahnschmelz und Dentin ist nicht erforderlich (zusatzliche Anwendung
eines Atzgels auf den Zahnschmeiz vor der Verwendung von Quadrant Uni-SE-Bond hat jedoch keine negative
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Quadrant Uni-SE-Bond

Descrizione
Quadrant Uni-SE-Bond & un agente legante monoc aut i e
nei restauri dentali adesivi.

Non occorre un condizionamento (mordenzatura) separato dello smalto e della dentina (I'uso supplementare di un
gel mordenzante sullo smalto prima dellapplicazione di Quadrant Uni-SE-Bond non compromette I'effetto ades-
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ISTRUZIONI PER L'USO

. per I'uso
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Quadrant Uni-SE-Bond

Descripcion
Quadrant Uni-SE-Bond es un adhesivo imerizable de un solo
logia restauradora adhesiva.

0 es necesario un acondicionamiento acido (grabado) adicional del esmalte y de la dentina (sin embargo, el uso
de un gel de grabado sobre el esmalte antes de la aplicacion de Quadrant Uni-SE-Bond no perjudica la fuerza de
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INSTRUCCIONES DE USO

para uso en odonto-
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Quadrant Uni-SE-Bond

Descricao
0 Quadrant Uni-SE-Bond & um adesivo mono
combinacdo com restauracdes adesivas.

Néo é necessario o condicionamento separado do esmalte e da dentina (contudo, a utilizacéo adicional de um gel
condicionador sobre o esmalte antes da aplicacio do Quadrant Uni-SE-Bond nao tera um efeito negativo na forca
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INSTRUCOES PARA UTILIZACAO

autocondici imerizavel para utilizagdo em
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Quadrant Uni-SE-Bond

Beskrivning

Quadrant Uni-SE-Bond 4r ett ljushardande och sjalvetsande enstegsbonding som anvands for ljushardande fyl-
Inadsmaterial.

Ets med fosforsyra har ingen negativ effekt pa bidningen.

Quadrant Uni-SE-Bond lampar sig for ljushardande kompositer, kompomerer och Polyglas®. Quadrant Uni-SE-Bond

0197

BRUKSANVISNING
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Quadrant Uni-SE-Bond

Beskrivelse
Quadrant Uni-SE-Bond er et
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BRUGSANVISNING

0g sel i nde 0g anvendes som

En separat konditionering (ztsning) af emalje og dentin er ikke nadvendig (supplerende anvendelse af @tsgel pa
emaljen for brugen af Quadrant Un-SE-Bond har dog ingen negativ indflydeise pa bindeevnen).

substantie. Quadrant Uni-SE-Bond maakt het etsen, primen, bonden en desensibiliseren in één stap mogelijk. Quadrant Uni-SE-Bond a été concu pour coller les résines composites, compoméres et Polyglas® & la substance Wirkung auf die Intensitat der Haftung). adhesion). adesiva). mojliggor etsning, priming, bondning i ett enda steg. Quadrant Uni-SE-Bond er udviklet s til at faste 0g Polyglas® pa den
dentaire dure. Quadrant Uni-SE-Bond mordance, appréte, colle et désensibilise en une seule étape. Quadrant Uni-SE-Bond wurde als Adhasiv fiir Komposite, Compomere und Polyglas® an der harten Zahnsubstanz Quadram Uni-SE- Bund & stato svv\uppa(u per I'adesione di (umposm compomeri e Polyglas" alla struttura rigida Quadran( Uni-SE-Bond ha sido desavrol\adu para la flja(lon adhesiva de materiales de obturacién basados en resi- 0 Quadrant Uni-SE-| Bond foi desenvolvido para a adesio de materiais de resina composta (ex.: harde Quadrant Uni-SE- Bund ®tser, primer, binder og desens\bv\lsere i en arbejdsgang.
Alleen voor tandheelkundig gebrulk. NIt gebruken voor IndIcaties resp. toepassingsgebieden die niet in entwickelt. Quadrant Uni-SE-Bond ermoglicht das Atzen, Primen, Bonden und Desensibilisieren in einem Vorgang, del dente. Quadrant orden: aderi un solo passaggio as Iyglas®) a la sustancia dura del diente. Quadrant Uni-SE-Bond compgmeros, Polyglas®) & estrutura dentdria. O Quadrant prepara, cola e Endast for dentalt bruk. Anvand inte p for eller som inte namns i denna
deze gebruiksaanwijzing worden genoem Umquement pour usage demalre Ne pas unllser pour des indications ou applications qui ne sont pas perml!e grabar, aplicar primer, adherir y desens\hl\lzar en un solo pas num sé pas: bruksanvisning. Kun til brug ved tandbehandling. Ma ikke anvendes til formal og anvendelsesomrader der ikke er na@vnt i
‘dan's ce mode d’emplo Nur fur zahntechnisch icht fur bzw. he geeignet, die nicht Ad uso esclusivo dellodontoiatra. Non usare per indicazioni o campi di applicazione non ¢ iin denne brugsanvisning.
Cebr ing vGor gebruik doorlezent Ucties bij het gebruik van Quadrant I Giser Geprauchsanieitang angeRihrt £, queste istruzioni per 'uso. Exclusivamente para uso odontologico. No emplear para indicaciones no mencionados en las presentes Exclusivamente para uso odontologico. Nao utilizar para indicagoes ou aplicacoes que nao estejam especifi- Las igenos noga fore laktta alla saker vid |
d in acht nemen! Lisez attentivement le mode d'emploi avant I'usage ! Respectez les instructions de sécurité pour l'utilisation instrucciones de uso. camente descritas nas instrucdes de utilizaco. av. Quadranl Uni-SE-Bond! igennem far brugen! Sikkerhedsinstrukti rne skal
de Quadrant Uni-SE-Bond ! Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Anwendung aufmerksam durch! Beachten Sie die Leggere attentamente fe struzion! prima dellusol Rispettare le avertenze di sicurezza durante Tappiicazio- e anvendsisen sF Quadrant Unp ot Bon
Samenstelling Sicherheitsanweisungen bei der Anwendung von Quadrant Uni-SE-Bond! e di Quadrant Uni-SE-Bo iLea cuidadosamente las instrucciones de uso antes de la utilizacion! Leia atentamente as instrucdes de utilizagao antes de aplicar o produto! Sammansittning
Quadrant Uni-SE-Bond is een aceton/water oplossing van licl methacry Composition - iPreste atencién a las indicaciones de seguridad durante el empleo de Quadrant Uni-SE-Bond! Sigas as normas de seguranca durante a utilizagdo do Quadrant Uni-SE-Bond! Quadrant Uni-SE-Bond &r en aceton-, for lji Sammensatning
Quadrant Uni-SE-Bond est une solution a base d’eau/d’'acétone de monoméres méthacrylates Zusammensetzun, Composizione Quadrant U d er en ac d-opl g af methacry
Indicaties photopolymérisables Quadrant Uni-SE-Bond ist eine Losung aus lic Methacr Quadrant Uni-SE-Bond & una soluzione di acetone/acqua di monomeri di metacrilato C icio Composica Indlkalmn:r
. Bonding van directe I\chlmlhardende composle[reslauralles (mel inbegrip van Pn\yg\as“ en cumpomeren) Quadrant Uni-SE-Bond es una solucion de resinas de metacrilato fotoactivables en una base de acetona-agua. o Quadram Um SE-Bond contém uma férmula a base de dgua e acetona de de metacrilato rekt { (mkluslve Polyglas® och kompﬂmerer) Formal
2. Bonding van indirecte t + keramiek-, Indications Indikationen Indicazioni rizaveis. z Ind\rekta restaurationer i | med e keramik-, Polyglas®- och kompo- Hammng af direkte lyshzrdende komposl(res(aurermg (inklusive Polyglas® og kompomerer).
Polyglas®- en composietrestauraties (inlays, onlays, veneers, kronen). 1. Collage de directes (y compris Polyglas® et compoméres). . Bonding direkter lichthartender Komposl(res[aura[ionen (ems(hlief&\i(h Polyglas® und Compomere). . Adesione di restauri diretti fotopolimerizzanti in composito (compresi Polyglas® e i compomeri). Indicaciones sitrestaurationer (inlays, onlays, veneers, kronor). 2. Haftning af indirekte ompositcement: keramik-, Polyglas®- og
3. Sealen van overgevoelige delen van het element. 2. Collage de restaurations indirectes en combinaison avec un ciment composite photopolymérisable : 2. Bonding indirekter mit einem lichthartenden ent: Keramik-, 2. Adesione di restauri indiretti in combinazione con cemento dentario composito fotopolimerizzante: restauri in - Flacion adhesiva de composites fotopolimerizables (incluidos Polyglase y compomeros) para restauraciones Indicades 3. Hypersensitiva tandhalsar Komposirestaurering (inlays, onlays, veneerer, by
restaurations en céramique, Polyglas® et composite (inlays, onlays, facettes et couronnes). Polyglas®- und omposllras(auraunnlen (Inlays, Onlays, Veneers Kranen) ceramica, Polyglas® e compositi (inlay, onlay, veneer, corone). 1. Adesao de re Ges diretas de izaveis (incluindo Polyglas® e (ompnmeros) 3. Forsegling af falsomme dele af tanden

Tudens het dagelijks gebruik niet boven kamertemperatuur (23°C) bewaren. Wanneer Quadrant Uni-SE-Bond nog
niet is aangebroken, dient het op -10-25°C (14-77'F) in de koelkast te worden bewaard. De flacon voor het
gebruik op kamertemperatuur brengen en kort voor gebruik schudden. De flacon direct na het gebruik steeds
goed afsluiten. Bij verkeerd bewaren kan het product voortijdig zijn effectiviteit verliezen. Wanneer zich één van
de voigende kenmerken voordoet, duidt dit erop dat het materiaal zijn hechtende werking heeft verloren. Het
mag dan niet meer worden toegepast:

= Bij knijpen in de flacon komt er geen vloeistof uit, alhoewel er nog wel materiaal in de flacon aanwezig is.

= Wanneer na het doseren transparante of gelachtig gecoaguleerde deeltjes in de vioeistof zichtbaar zijn.

= Wanneer het materiaal bij het appliceren met de applicatietip draden trekt.

Toepassing

1. Bonding van directe i
pomeren).

(met inbegrip van Polyglas® en com-

1.1. Preparatie

Do not use Quadrant Uni-SE-Bond directly on exposed pulp tissue. |

Quadrant Uni-SE-Bond niet direct op geéxponeerde pulpa aanbrengen. |

+ Clean tooth with an oil and fluoride-free polishing paste.
« Prepare cavity for bondin,

+ Rinse cavity with water and air dry.

+ Isolate the cavity (the use of a rubber dam is strongly recommended).
« If indicated, place sub-base (e.g. glassionomer cement).

1.2. Dispensing
« Shake bottle briefly before opening.
+ Dispense Quadrant Uni-SE-Bond into the well (1 drop for small cavities, 2 drops for larger cavities).
: Replace bortle cap immediately after dispensing.
« Use Quadrant

(no later than 3 minutes).

1.3. Application

= Element met olie- en fluoridevrije pasta reinige

= Caviteit volgens de regels van de bondlngtechmek prepareren.

= Spoelen met water en drogen met lucl

© Droogiegqen van de eaviteit (het gebruik van cofferdam wordt dringend aanbevolen)
= Voor zover nodig, onderlaag aanbrengen (bijv. glasionomeercement).

1.2. Doseren
= Flacon voor het openen kort schudden
* Quadrant Un-SE-Sond in een mengbakje doseren (1 druppel voor Kleine caviteiten, 2 druppels voor grotere
caviteite
« Flacon direct siuiten
+ Quadrant Uni-SE-Bond direct na het doseren (binnen 3 minuten) verwerken.

3. Scellement des parties hypersensibles de la dent

Conservation
Durant 'usage quotidien, ne pas conserver & une supérieure 4 la ambiante (23°C).
Lorsque vous n'avez pas encore entamé Quadrant Uni-SE-Bond, vous devez conserver le produit au réfrigérateur
entre -10-25°C (14-77°D. Avant Iisage, porter Ie flacon 3 tampérature ampiante et Ie secouer briévement avant
I'usage. Immédiatement aprés I'usage, toujours bien refermer le flacon. En cas de conservation inadéquate, le
produit peut perdre prématurément son efficacité. Si I'une des caractéristiques suivantes se produit, ceci indique
que le matériau a perdu son pouvoir d'adhérence, il ne doit alors plus étre utilisé:

« Lorsque vous pressez le flacon, il n'en sort plus de liquide, bien qu'il y ait encore du matériau dans le flacon.

= Si, apres le dosage, des particules coagulées transparentes ou gélatineuses sont visibles dans le liquide

« Si lors de P'application avec I'embout applicateur, le matériau fait des fils.

App canon

e de directes (y compris Polyglas® et
(ompomeres)

1.1. Préparation

3. Sealen uberempfindlicher Elementteile.

Aufbewahrung
Wahrend der taglichen (230) n. Wenn Quadrant Uni-SE-
Bond noch nicht angebrochen ist, ist PR S Kahischrank aufsubeviahren. Den Hakon vor
der Anwendung auf Zimmertemperatur bringen und kurz vor der Anwendung schitteln. Den Flakon direkt nach
der Anwendung immer gut verschlieRen. Bei falscher Aufbewahrung kann das Produkt vorzeitig seine Wirkung
verlieren. Wenn eine der folgenden Erscheinungen eintritt, heift das, dass die Substanz ihre Haftwirkung verloren
hat. Sie darf dann nicht mehr angewandt werden:

= Beim Eindriicken in den Flakon tritt keine Flissigkeit aus, obwohl sich noch Substanz im Flakon befindet

= Wenn nach dem Dosieren transparente oder gelartig geflockte Partikel in der Flussigkeit sichtbar sind.

+ Wenn die Substanz beim Applizieren mit dem Applikationstip Faden zieht

Anwendung
1. Bondmg direkter lichthiartender
Compomere).

Polyglas® und

1.1. Vorbereitung

[ Ne pas appliquer Quadrant Uni-SE-Bond directement sur la pulpe exposée. |

[ Quadrant Uni-SE-Bond nicht direkt auf exponierte Pulpa anbringen. |

- Nettoyer la dent avec une pate sans huile ni fluorure.
« Préparer la cavité selon les regles de la technique de collage.

« Rincer avec de I'eau et sécher avec de I'air.

« Isoler la cavité (I'utilisation d’une digue en caoutchouc est instamment recommandée).
« Si ceci est nécessaire, appliquer une sous-couche (par ex. ciment verre ionomere).

1.2. Dosage

Brisvement secouer le flacon avant de F'ouvrir.

Doser Quadrant Uni-SE-Bond dans un godet de mélange (1 goutte pour les petites cavités, 2 gouttes pour les
cavités plus grandes).

Refermer immédiatement le flacon.

« Utiliser Quadrant Uni-SE-Bond immédiatement aprés le dosage (dans les 3 minutes).

1.3. Application

« Element mit fett- und fluoridfreier Paste reinigen.

= Kavitat nach den Vorschriften der Bondingtechnik praparieren.

 Mit Wasser spalen und mit Luft trocknen.

« Trockenlegen der Kavitat (di wird dringend
 Falls erforderlich, Unterlage anbringen (2.8, Glasionomerzement)

1.2. Dosieren
« Flakon vor dem Offnen kurz schitteln.
= Quadrant Uni-SE-Bond in einem MischgefaR dosieren (1 Tropfen fir kleine Kavitaten, 2 Tropfen fir groRere
Kavitaten).
« Flakon direkt verschlieen.
* Quadrant Uni-SE-Bond direkt nach dem Dosieren (innerhalb 3 Minuten) verarbeiten.

1.3. Applikation

1.3

Roughen or grind enamel before application of Quadrant Uni-SE-Bond. Etching/bonding is Less effective on

unground enamel Glazuur voor de applicatie van Quadrant Uni-SE-Bond opruwen. Op onbehandeld glazuur is het etsen

On sclerotic dentine separate etching with phosphoric acid for 30 sec. is recommended. minder effectief. Op sclerotisch dentine wordt apart etsen met fosforzuur g 30 s i

« Immediately after dispensing apply a copious amount of Quadrant Uni-SE-Bond to the entire cavity surface = Vlak na het doseren met de applicatortip of astje een royale Quadrant U d

and margin with the applicator tip or brush. Make sure that the cavity margin is also sufficiently coated with
Quadrant Uni-SE-Bond liqui

 After application agitate the adhesive slightly for 20 sec. Agitation during the dwell time improves demine-
ralisation and diffusion. Protect the bonding layer from contamination (e.g. by blood or saliv:

« Carefully air-dry Quadrant Uni-SE-Bond witha flow of oil-free air (may take 5.0 sec. of Ionger depending on
the geometry of the cavity). The objective is to evaporate the solvent and water from the bonding layer with-
out removing the active ingredients from the tooth surface.

A strong air stream at the start of air-drying will dilute the bonding agent and may result in poor adhesion. |

« The surface must be visibly glossy, both after of Qua afte
the salvent. The complete cavity surface must be fully coated. If the Cavity Surtace docs ot appear shiny,
apply Quadrant Uni-SE-Bond as described above a second tim:

« Cight activate Quadrant Uni-SE.Bond for 20 sec. with a halogen or LED light-curing unit. The light curing time
assumes the use of a Heraeus Kulzer Translux® light-curing unit or other dental curing light of comparable
intensity (min. 400-500 mW/cr). I plasma light-curing units (with an output greater than 1200 mW/cm’)
are used, the curing time can be reduced by 8 s

Low-intensity light causes poor adhesion. Curing lights should be checked with reliable light testers at
regular intervals. The emitting tip should be placed as close as possible to the curing surface.

= Place restorative material according to manufacturer’s instructions.

N

ation with a light-curing luting cement: porcelain,

. Bonding of indirect restorations in combi
y d i i nlays, onlays, veneers, crowns).

2.1. Pre-treatment of restoration
+ Pre-treat the bonding surface of the indirect restoration according to the manufacturer's instructions.

2.2. Di ing and ication of Uni-SE-Bond

Light-cure the adhesive prior to application of the luting cement. |

« Proceed as described in 1.
« Apply and process luting cement according the manufacturer’s instructions. The luting cement must be
completely light-cured after insertion of the indirect restoration.

3. Sealing hypersensitive areas of teeth.

3.1. Cleaning the too
Lo it anroil and fluoride-free polishing paste.

3.2, i ion of i-S d
. Drotedas Seserbed i
+ Carefully remove

d layer with an alcohol-soaked pellet after light-curing

If the desensitisation effect is not adequate, apply additional coats of Quadrant Uni-SE-Bond as described, light-
cure and remove the oxygen-inhibited layer with a damp pellet.

Safety Instructions
product is light inflammable.
 The product may irritate the eyes.
< In Some cases ah allergic reaction to ingredients of the product may occur in persons with known allergies
+ Contains methylacrylate and acetof

Special Instructions
« Keep away from children
+ The combination of Quadrant Uni-SE-Bond with self-curing composites results in a significant reduction of
adhesion and is therefore not recommended.
+ Materials containing eugenol may inhibit the polymerisation of Quadrant Uni-SE-Bond.
= Do not use Quadrant Uni-SE-Bond after the expiry date

Packagi
Quadran( um SE-Bond 4 ml bottle
Accessories

Made by Cavex Holland BV

in'66n 1aag op het gehele caviteitopperviak en de rand van de caviteit aanbrengen-

= Let erop dat ook de rand van de caviteit voldoende is bedekt met vloeistof.

= Na applicatie het adhesief gedurende 20 sec. onder licht inmasseren laten inwerken. Het inmasseren gedu-
rende het inwerken bevordert de en het gen. tegen ¢ (bijv.
door bloed of speeksel) bescherm:

+ Quadrant Uni-SE Bond met elievrije luchtstroom
van de caviteit 510 sec. of langer duren). Het doel is om het

kan ijk van de geometrie
en water uit de te

verdampen zonder de actieve van het PP te
Een te sterke luchtstroom bij het begin van het droogblazen zal de bonding wegblazen en kan tot onvol-
doende hechting leiden.

« Het opperviak moet zichtbaar glanzend zijn, zowel na het opbrengen van Quadrant Uni-SE-Bond als na het
verdampen van het oplosmiddel. Zorg ervoor dat het totale caviteitsoppervlak bedekt is. Wanneer het cavi-
teitsoppervlak niet geheel glanzend lijkt, Quadrant Uni-SE-Bond nogmaals op de beschreven manier aanbren-

gen.
= Quadrant Uni-SE-Bond gedurende 20 sec. met een halogeen- of LED-polymerisatielamp belichten. De uithar-
dingtid gaat uit van gebruik van een Heraeus Kulzer Translux® belichtingsapparaat of een ander dentaal
intensiteit (min. 400-500 mW/cm?). Bij gebruik van plasmalichtap-
garg(en (met een vermogen van meer dan 1200 mW/cm?kan de polymerisatietijd tot 8 sec. worden vermin-

Een te gering lichtvermogen [eidt tot adheste, Lic dienen met
pozen met te worden gi t licht

Merisatie 20 dicht mogelijk op het uit te harden opperviak te Worden geplaatst.

tusse
dient bij de poly-

= Restauratiemateriaal volgens voorschrift van de fabrikant aanbrengen.

Rendre I'émail rugueux avant d'appliquer Quadrant Uni-SE-Bond. Sur un émail non préparé, le mordancage r der von Quadral d anrauen. Auf ist
est moins efficace. Sur une dentine sclérotique, un mordancage séparé a I'acide phosphorique durant 30 das Atze w_tmgﬂ iraam Aot skierotschem Dentin wird separates Atzen mit Phosphorsaure 30 Sek.
secondes est conseillé lang empfohlen.

= Immédiatement aprés le dosage, appliquer une quantité copieuse de Quadrant Uni-SE-Bond avec I'embout = Kurz nach dem Dosieren mit dem ip oder eine Menge Quadrant Uni-

applicateur ou un petit pinceau jetable en une couche sur toute la surface de la cavité et le bord de la cavité.

= Veillez a ce que le bord de la cavité aussi soit suffisamment couvert de liquide.

+ Apres lapplication, laisser ag) ésif durant 20 secondes en frottant Iégérement. Le frottage durant le
temps de pause favorise la déminéralisation et la pénétration. Protéger la couche d'adhésif contre une
contamination (par ex. par du sang ou de la salive).

« Sécher soigneusement Quadrant Uni-SE-Bond a I'aide d'un jet d’air sans huile (en fonction de la géométrie de
Ia cavité, ceci peut durer de 5 a 10 secondes ou plus longtemps). L'objectif est de faire s'évaporer le solvant
et eau de la couche d'adhésif sans enlever les composants actifs de la surface de la dent

SE-Bond in einer Schicht auf die gesamte Kavitatenflache und den Kavitatenrand anbringen

+ Achten Sie darauf, dass auch der Kavitatenrand ausreichend mit Flissigkeit bedeckt ist

+ Nach der Applikation das Adhasiv 20 Sek. lang unter leichtem Einmassieren einwirken lassen.
Binmasercren wahfond des Einuiriens farden di Demineraiieierung und das Durcharingen, Bondingschicht
gegen Kontamination (z.B. durch Blut oder Speichel) schitzen.

+ Quadrant Uni-SE-Bond mit fettfreiem Luftstrom sorgfaltig trockenblasen (kann je nach der Geometrie der
Kavitat 5-10 Sek. oder langer dauern). Das Ziel ist es, das Losungsmittel und das Wasser aus de
Bondingschicht zu verdunsten, ohne die aktiven Bestandteile der Zahnoberflache zu entfernen.

[ un jet diair trop fort au début du séchage chassera Fadhésif et peut entrainer une adhérence insuffisante |

« La surface doit étre visiblement brillante, aussi bien aprés I'application de Quadrant Uni-SE-Bond qu'apré
Févaporation du solvant, Vallez 3 co qué Ia surface totale de 1a cavita soit coaverte. i la surface de Ia cavité
ne semble pas assez brillante, appliquer & nouveau Quadrant Uni-SE-Bond de la facon indiquée.

« Exposer Quadrant Uni-SE-Bond durant 20 secondes & une lampe & polymériser halogéne ou LED. Le temps de
durcissement est basé sur 'utilisation d'une lampe Heraeus Kulzer Translux® ou d'un autre appareil de
polymérisation dentaire d'une intensité comparable (min. 400-500 mW/cm?). En cas d'utilisation d’appareils
a polymériser & plasma (avec une puissance de plus de 1200 mW/cm?), le temps de polymérisation peut étre
réduit de 8 secondes.

controlées a intervalles réguliers au moyen d'appareils de test fiables. Pour la polymérisation, I'embout
émetteur du spot lumineux doit étre positionné le plus prés possible de la surface a polymériser.

Une intensité lumineuse trop faible conduit a une adhérence insuffisante. Les lampes doivent étre |

= Mettre en place le matériau de restauration conformément aux directives du fabricant.

2. Collage de ions indii en
ions en cérami yglas® et

avec un ciment composite polymérisable:
(inlays, onlays, facettes, couronnes).

2. Bonding van indirecte ies in inatie met een lichtui i : kera-
miek-, Polyg i (inlays, onlays, veneers, kronen).
2.1. ing van de
« Het hechtopp van de indirecte de instructies van de fabrikant -
delen.

2.1. Prétrai dela i
= Prétraiter la surface d'adhérence de la restauration indirecte conformément aux instructions du fabricant.

Ein zu starker Luftstrom zu Beginn des Trockenblasens wird das Bonding wegblasen und kann unzureichen-
de Haftung bewirken.

« Die Oberfliche muss sichtbar glanzend sein, sowohl nach dem Anbringen von Quadrant Uni-SE-Bond als
auch nach dem Verdunsten des Losungsmittels. Achten Sie darauf, dass die gesamte Kavitatsoberflache
bedeckt ist. Wenn die Kavitatsoberflache nicht ganzlich glanzend ist, ist Quadrant Uni-SE-Bond nochmals auf
die beschriebene Weise anzubringen.

= Quadrant Uni-SE-Bond 20 Sek. lang mit einer Halogen- oder LED-Polymerisationslampe belichten. Die
Aushartungszeit geht von einer Anwendung eines Heraeus Kulzer Translux® Belichtungsgerdtes oder einem
anderen Dentalbelichtungsgerat mit einer vergleichbaren Intensitat (min. 400-500 mW/cm?) aus. Bei der
Anwendung von Plasmalichtgeriten (mit einer Leistung von Gber 1200 mW/cm?) kann die
Polymerisationszeit um 8 Sek. gemindert werden.

Unterbrechungen mit zuverlassigen T Das Lichtaustrittsfenster ist bei der
Polymerisation so nahe wie moglich auf die auszuharlende Flache zu positionieren

Eine zu geringe Lichtleistung fuhrt zu unzumchmder Adhasie. Lichtgerite sind mit regelmaBigen |

+ Restaurationssubstanz gema der Vorschrift des Herstellers anbringen.

2. Bonding von indi i in it einem lichthartenden

3. Sigillatura di aree ipersensibili del dente.

Conservazione
Durante 'uso quotidiano, conservare Il prodotto a temperatura ambiente (23'C). Il flacone di Quadrant uni.E-
Bond non ancora aperto deve essere conservato in frigorifero a -10-25°C (14-77°F). Prima d

2. Fijacion adhesiva de restauraciones indirectas en combinacion con un cemento de fiscién fotopalimerizable:
restauraciones de ceramica, Polyglas® y composite (inlays, onlays, carillas, coronas)
3. Tratamiento de zonas dentales hipersensibles.

orta-
re il flacone a temperatura ambiente e agitarlo brevemente poco prima dell’ 5o Chivders ormencamente | aco:
ne subito dopo I'uso. Se conservato in modo inappropriato, il prodotto pud perdere la sua efficacia e non deve
essere pill usato. Se dovesse verificarsi uno dei sintomi descritti di seguito, & segno che il materiale ha perso il
proprio potere adesivo. Il prodotto non deve quindi piu essere usato nei seguenti casi:
se premendo il flacone non esce pii liquido, anche se lo stesso contiene ancora materiale;
= se particelle trasparenti o coagulate simili a un gel sono visibili nel liquido dopo il dosaggio;
« se il materiale forma fili se applicato con il micropennello

Applicazione
1. Adesione di restauri diretti imeri iin i i Polyglas® e i i)

1.1. Preparazione

Durante el uso diario, el producto no debe conservarse a una temperatura superior a la ambiente (23°C). Mientras
no se haya abierto Quadrant Uni-SE-Bond, debe guardarse en una refrigeradora a -10-25°C (14-77'F). Llevar a
temperature ambiente y agitar el frasco brevemente antes de su uso. Inmediatamente después del uso, debe colo-
carse el tapon y cerrar el frasco herméticamente. Un almacenamiento inadecuado puede hacer que el producto
pierda prematuramente su eficacia. Si se observa alguno de estos signos, el material ha perdido su efecto adhes-
ivoy no debe ser utilizado:

+ A pesar de que hay material en el frasco, no sale nada, tampoco si se aprieta.

« Al'dispensar el liquido se observan particulas coaguladas transparentes o gelatinosas.

« Al aplicar el material con el micropincel se forman hilos.

[ Non applicare Quadrant Uni-SE-Bond direttamente sui tessuti aperti della polpa dentale. |

= Pulire il dente con una pasta levigante priva di olio e fluoro.
« Preparare la cavita per I'applicazione secondo le regole della tecnica adesiva.
= Pulire la cavita con acqua e asciugare con aria,
« Isolare la cavita (¢ fortemente raccomandato l'uso di una diga di gomma).
« Se necessario, applicare un fondino (per es., cemento dentario vetro-ionomero).

1.2. Dosaggio
 Prima di aprire il nacune agnar\u brevemente.
« Versare Quadrant Uni-SE-Bond in una coppetta (1 goccia per piccole cavita, 2 gocce per cavita pit grandi).
 Richiudore subito il iacone
= Applicare subito Quadrant Uni-SE-Bond versato (entro 3 minuti).

1.3. Applicazione

Prima dell'applicazione di Quadrant Uni-SE-Bond irruvidire lo smalto dentale. Lo smalto non trattato ha un'a-
desivita minore. Per 'applicazione sulla dentina sclerotica si consiglia di usare acido ortofosforico per 30
sec.

= Subito dopo il dosaggio, con I'applicatore o il micropennellino applicare una quantita di

A eeae ae Festatracoes indiratas e combinarao com Emertaches dentiries otapsimer e coramica,
Polyglas® e restauracoes em compésito (inlays, onlays, facetas, coroas).
3. Selamento de areas dentéarias com hipersensibilidade.

Conservagio
Durante a utilizacao diaria, ndo conservar em local com uma temperatura superior 4 temperatura ambiente (23'C).
Se o Quadrant Uni-SE-Bond ainda nao tiver sido aberto, devera ser conservado no frigorifico a -10-25C
(14-77°F). Deixar o produto aquecer até a temperatura ambiente e agitar rapidamente antes da utilizacéo. Voltar
a fechar imediatamente apos a utilizacao.
Se o produto nao for acordo com as podera perder a sua eficacia antes do fim do prazo
de validade. Caso uma das seguintes situacdes se venhque  Broduto esta a perder a sua eficacia de adesa o
nao devera ser utilizado:

- Nao sai nada do frasco quando aperta embora este ainda nio se encontre vazio.

« Ao dosear, deteta-se no liquido uma coagulacao solida e transparente ou semelhante a gel

= Sao visivels linhas no material durante a aplicacdo com a micro-escova.

Gacion adhasiva de i imeri inclui yglas® y para res- Aplicacio
directas. 1. Adesio de diretas de osi imerizaveis (inclui yglas® e compé-
meros).
1.1. Preparacién " B
[ Quadrant Uni-SE-Bond no debe entrar en contacto directo con tejido pulpar expuesto. |
[ Nao aplicar o Quadrant Uni-SE-Bond diretamente sobre o tecido pulpar exposto. |

Limpie el diente con una pasta de pulido sin aceites ni fluoruros.

Prepare la cavidad segun las reglas de la técnica adhes

Limpie la cavidad conun chorr ds agua y séquela del modo convencional
Aisle la cavidad (es muy recomendable utilizar un dique de g

Si €5 necesario, aplique una Base (p. gj. cemento de rondmero de vidrio).

N

. Dispensacién

Agite el frasco brevemente antes de abrirlo.

Dispense Quadrant Uni-SE-Bond en ef pocillo de mezcla (1 gota para cavidades pequefias, 2 gotas para cavi
dades mayors

« Clerrs el frasco inmediatamente
Quadrant Uni-SE-Bond debe utilizarse i
tos)

después de ser (en un plazo de 3 minu-

1.3. Aplicacién

Quadrant Uni-SE-Bond in un unico strato su tutta la superficie e sul bordo della cavita.

= Fare attenzione che anche il bordo della cavita sia ben coperto con il liquido.

= Dopo I'applicazione lasciare agire 'adesivo sfregandolo leggermente per 20 secondi sotto la luce. In questo
modo si favorisce la demineralizzazione e la diffusione del materiale; si protegge anche lo strato di legante
dalla contaminazione (per es., dovuta al sangue o alla saliva).

« Asciugare con cura Quadrant Uni-SE-Bond con un getto d'aria priva di olio (possono occorrere 5-10 sec. o
piis, a seconda della geometria della cavita). L'obiettivo & fare evaporare il solvente e I'acqua dallo strato di
legante, senza rimuovere i componenti attivi dalla superficie del dente.

| Un getto d'aria troppo forte allinizio dell'asciugatura soffia via I'adesivo con il risultato di un‘adesione |

« La superficie deve essere visibilmente lucida, sia dopo I'applicazione di Quadrant Uni-SE-Bond, sia dopo I'e-
vaporazione del solvente. Assicurarsi di aver coperto lintera superficie cavitaria. Se la cavita non appare
lucida, applicare un nuovo strato di Quadrant Uni-SE-Bond come descritto sopra.

= Fotopolimerizzare Quadrant Uni-SE-Bond per 20 sec. con una lampada fotopolimerizzatrice alogena o a LED.
i tempo di fotopolimerizzazione indicato si basa sull'uso di un'apposita unita Heraeus Kulzer Translux® o
un'altra lampada fotopolimerizzatrice per uso dentale con intensita simlle (min. 400500 mW/cm). In caso
di uso di unita al plasma (con una potenza superiore a 1200 mW/cm?), il tempo di fotopolimerizzazione puo
essere ridotto di

Lampade con bassa potenza riducono il potere adesivo. L'efficacia delle lampade fotopolimerizzatrici deve
essere controllata a intervalli regolari e con dei tester affidabili. Per la fotopolimerizzazione il puntale con-
duttore deve essere posto il pill vicino possibile alla superficie da polimerizzare.

« Posizionare il materiale per il restauro secondo le istruzioni del produttore.

2. Adesione diretti in com
te: restauri in %1 er

azione con cemento dentario composito fotopolimerizzan-
i (inlay, onlay, veneer, corone)

del restauro

mi
Keramilk-, Polyglas®- und Untays: Onlays, Veneers, Kroneny.

2.1
+ Pretrattare la superficie d'adesione del restauro indiretto conformemente alle istruzioni del produttore.

2.1. Vorbehandlung der Restauration 2.2. o e applicazione di Quadrant Uni d
2.2. Dosering en van Quadrant Uni d 2.2. Dosage et application de d = Die Haftfliche der indirekten Restauration entsprechend den des
| Fotopolimerizzare I'adesivo prima dell'applicazione del cemento dentale composito. |
[ Adhesief voor de applicatie van het composietcement uitharden. | [_Polymériser I'adhésif avant l'application du ciment composite | 2.2. Dosierung und ikation von d
- Procedere come descritto al punto 1.
- Te werk gaan zoals onder 1. beschrev « Procéder comme décrit sous 1 [ Adhasiv fur die Applikation des Kompositzementes ausharten. | « Applicare e lavorare il cemento dentale composito secondo le istruzioni del produttore. Dopo linserimento

= Composietcement volgens de instructies van de fabrikant aanbrengen en verwerken. Het composietcement
moet na het aanbrengen van de indirecte restauratie altijd volledig met een polymerisatielamp uitgehard
worden.

3. Sealen van overgevoelige delen van het element.

3.1. Reiniging van de tand
= Element met olie- en fluoridevrije polijstpasta reinigen.

3.2. Dosering en applicatie van Quadrant Uni-SE-Bond
= Te werk gaan zoals onder 1. beschreven.
Zuurstof geinhibeerde laag na uitharding met de lamp voorzichtig met een in alcohol gedrenkt wattenstaafje
verwijderen

B anvoldoende desensibiliserende werking, Quadrant UniSE-Bond nogmaals zoals beschreven aznbrengen, uit
harden en d met een vochtig voorzichtig

Veiligheidsinstructies
= Het product is licht ontvlambaar.
= Het product kan oogirritaties veroorzaken.
= Contact met de ogen vermijden en een goed afsluitende veiligheidsbril dragen
= In uitzonderlijke gevallen is bij personen met bekende allergieen voor ingrediénten van het product een
allergische reactie niet uit te sluiten.
= Bevat methacrylaat en aceton.

Belangrijk
= Uit de buurt van kinderen houden.
= De combinatie van Quadrant Uni-SE-Bond met zelfhardend composiet leidt tot een significant lagere hecht-
sterkte en wordt daarom afgeraden
= Eugenol houdende materialen kunnen de polymerisatie van Quadrant Uni-SE-Bond nadelig beinvioeden.
= Quadrant Uni-SE-Bond na de vervaldatum niet meer gebruiken.
Verpakkingsvormen
Quadrant Uni-SE-Bond flacon a 4 ml
Toebehoren

Vervaardigd door Cavex Holland BV

» Appliquer et mettre en place le ciment composite selon les instructions du fabricant. Apreés I'insertion de la
restauration indirecte, le ciment composite doit toujours étre entiérement durci avec une lampe a
polymériser.

3. des parties de la dent.
3.1. Nettoyage de la dent
= Nettoyer la dent avec une pate a polir sans huile ni fluorure.

3.2. Dosage et i de i d
= Procéder comme décrit sous 1.
Apres la polymérisation, enlever avec précaution la couche d'inhibition par I'oxygéne avec un coton-tige
imprégné d'alcool

$i leffet de désensibilisation n'est pas adéquat, appliquer & nouveau Quadrant Uni SE-Bond comme décrit plus
haut, polymeériser et retirer avec précaution la couche d'inhibition avec un coton-tige humi

Instructions de sécurité
e produit est trés inflammable
« Le produit peut irriter les yeux.
» Eviter le contact avec les yeux et porter des lunettes de sécurité bien ajustées.
« Dans certains cas exceptionnels, une réaction allergique peut survenir chez les personnes souffrant
dallergies aux ingrédients du produit.
- Contient du méthacrylate et de I'acétone.

Important
« Ne pas laisser 4 la portée des enfants.
« La combinaison de Quadrant Uni-SE-Bond avec un composite autodurcissant entraine une importante
diminution de la force d’adhésion et est donc déconseillée
» Les matériaux contenant de I'eugénol peuvent influencer négativement la polymérisation de Quadrant Uni-
SE-Bond.
= Ne plus utiliser Quadrant Uni-SE-Bond aprés la date de péremption.
Emballage
Quadrant Uni-SE-Bond flacon de 4 ml
Accessoires

Fabriqué par Cavex Holland BV

= Gehen Sie vor wie unter 1. beschrieben.
* Kompositzement entsprechend den Anweisungen des Herstallers anbringen und verarbeiten. Der
der

s nach dem ndirekten Restauration immer vollstindig mit einer

werden

3. Sealen iiberempfindlicher Elementt

3.1. Reinigung des Zahn.
 Flement mit o1- und fluoridfreier Reinigungspaste saubern.

3.2. Dosierung und i von i d
= Gehen Sie wie unter 1 beschrieben vor.
Sauerstoffinhibierte Schicht nach der Aushartung mit der Lampe vorsichtig mit einem in Alkohol getrankten
Wattenstabchen entfernen.

Bei unzureichender desensibilisierender Wirkung, Quadrant Uni-SE-Bond nochmals wie beschrieben anbringen,
ausharten und die Inhibitionsschicht mit einem feuchten Wattestabchen vorsichtig entfernen.

Sicherheitsanweisungen
= Das Produkt ist leicht entzindlich.
» Das Produkt kann Augenreizungen verursachen.
« Kontakt mit den Augen vermeiden und eine gut abschlieRende Sicherheitsbrille tragen.
+ In Ausnahmefallen ist bei Personen mit bekannten Allergien auf Bestandteile des Produktes eine allergische
Reaktion nicht auszuschlieben.
« Enthalt Methacrylat und Aceton.

Wichtig

« AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

+ Die Kombination von Quadrant Uni-SE-Bond mit selbsthartendem Komposit bewirkt eine erheblich geringere
Haftungsintensitat, und es wird deshalb davon abgeraten.

» Eugenolhaltige Substanzen kénnen die Polymerisation von Quadrant Uni-SE-Bond nachteilig beeinflussen.

= Quadrant Uni-SE-Bond nach dem Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Verpackungsformen
Quadrant Uni-SE-Bond Flakon zu je 4 ml
Zubehore

Hergestellt von Cavex Holland BV

del restauro indiretto fotopolimerizzare completamente il cemento composito con una lampada di polimeriz-
zazione.

3. Sigillatura di aree ipersensibili del dente

3.1. Pulizia del dente
= Pulire il dente con una pasta levigante priva di olio e fluoro.

3.2 e di Quadrant uni d
- Procedere come descritto al punto 1.
Dopo la fotopolimerizzazione, rimuovere con cautela lo strato inibito dall'ossigeno con un pellet inumidito
con alcool

Se I'effetto desensibilizzante non & adeguato, applicare strati aggiuntivi di Quadrant Uni-SE-Bond come descritto
precedentemente, fotopolimerizzare e rimuovere con cautela lo strato inibito dalossigeno utilizzando un pellet
umido.

Avvertenze di sicurezza
« 1l prodotto é leggermente infiammabile.
= 1l prodotto ¢ irritante per gli occhi
= Evitare il contatto con gli occhi e indossare un occhiale di sicurezza con chiusura ermetica.
* In cast singoli, non sono da escludersi reazioni allergiche in soggett con alergie note agi ingredienti del
prodo
ol prodo(lo contiene metacrilato e acetone.

Importante
* Tenere fuori dalla porcata dei bambini.
. i Qua d con composito
idsstone el forza d sdesione od & pertanto sconsigliata.
« | materiali contenenti eugenolo possono inibire Ia polimerizzazione di Quadrant Uni-SE-Bond.
= Non usare Quadrant Uni-SE-Bond dopo la data di scadenza.

comporta una significativa

Confezioni
Quadrant Uni-SE-Bond in flacone da 4 ml
Accessori

Prodotto da Cavex Holland BV

eficaz. En dentina esclerética se recomienda efectuar separadamente un grabado con acido fosférico duran-
te 30 sec.

Raspar el esmalte antes de aplicar Quadrant Uni-SE-Bond. En esmalte no raspado, el grabado resulta menos. |

* Limpar o dente com uma pasta de polimento sem leo ¢ fuoretos.

= Preparar a cavidade de acordo com as normas para a ades

« Enxaguar a cavidade com dgua e secar com ar.

= Isolar a cavidade (recomenda-se o uso de um dique de borracha).

= Se indicado, colocar uma sub-base (ex.: cimento de ionémero de vidro).

1.2. Doseamento
« Agitar o frasco rapidamente antes de abrir.
= Dosear o Quadrant Uni-SE-Bond no godé (1 gota para cavidades pequenas, 2 gotas para cavidades maiores).
= Fechar o frasco imediatamente apés o doseamento
« Utilizar imediatamente o Quadrant Uni-SE-Bond apés o doseamento (ndo mais do que 3 minutos).

1.3. Aplicacio

Forvarin
Vid daglig anvéindning ska produkten inte férvaras vid hogre temperaturer &n rumstemperatur (23'C). Om Quadrant
Uni-SE-Bond annu inte har oppnats ska det forvaras vid 4-10-25°C (14-77'F) i kylskap. Lat flaskan anta rumstempera-
tur fore anvandningen och skaka den strax innan den ska anvandas. Tillslut alltid flaskan omedelbart efter anvand-
ningen. Felaktlg forvaring kan leda tl att produkten forlorar sin effektivitet i fortid. Om ett av det fojande upptra-
der ar det ett tecken pa att materialet har forlorat sin haftande verkan. Da far det inte langre anvandas:

+ Ingen vétska kommer ut nar du klammer pa flaskan, trots att det finns material kvar i

+ Om det syns eller delar i vatskan efter doseringen.

+ Om materialet bildar tradar fran appli p efter att det

Tillampningar

Opbevaring
Under det daglige brug ma den ikke opbevares ved stuetemperaturer over (23°C). Fer abning skal Quadrant Uni-
SE-Bond opbevares ved -10-25'C (14-77'F) i keleskabet. Varm flasken op til stuetemperatur for brugen og ryst
flasken kort umiddelbart for anvendelsen. Flasken skal lukkes omhyggeligt efter hvert brug. Forkert opbevaring
kan medfore at produktet mister sin effektivitet. Hvis en af folgende situationer opstar, tyder det pa at materialet
har mistet sin bindende virkning. Materialet ma da ikke lngere bruges:

« Nar der klemmes pa flasken og ingen vaske laber ud, selvom materialet er til stede i flasken.

= Nar der ved doseringen ses transparente eller gelagtige partikler i vasken.

= Nar materialet ved paferingen traekker trade fra applikatorspidsen

1. Bonding av direkt ljush i i i i yglas® och ).

1.1. Forberedelse

[ Quadrant Uni-SE-Bond ska inte appliceras direkt pa exponerad pulpa. |

= Rengor tanden med en olje- och fluorfri pasta
« Preparera kaviteten enligt gallande regler.

» Vatten- och luftblastra torrt.

» kofferdam rekommenderas

+ underfylining kan rekommenderas (t.ex. glasjonomercement).

Skaka ﬂaskan kort innan den dppna:
 Dosera Quadrant Uni-SE-Bond I en blandmngsskal (1 droppe for sma kaviteter, 2 droppar for storre kavite-

Tillslut flaskan ﬂmede\bar(
Anvand Quadrant

tefter gen (inom 3 minuter).

1.3. Anvéndning

1. ing af direkte i inger (i i yglas® og ).

1.1. Forberedelse

[ Anbring ikke Quadrant Uni-SE-Bond direkte pa blotlagt bladt vav. |

= Rengor tanden med olie- og fluorfri pasta.
= Praparer hullet efter reglerne for hftning.

= Skyl med vand og ter med luft.
= Torlzg hullet (anvendelsen af gummidam anbefales kraftigt).
= Lzg om nodvendigt et underlag (fx glasionomercement).

1.2. Doserin
< Ryst flasken kort umiddelbart for den dbnes
= Doser Quadrant Uni-SE-| Bnnd i en blandeskal (1 drabe til sma huller, 2 draber til sterre huller).
» Luk flasken igen omgden
= Anvend Quadrant Um SE-| Bond straks efter doseringen (indenfor 3 minutter).

1.3. Anvendelse

Preparera emaljen innan Quadrant Uni SE-Bond appliceras. Etsningen ar mindre effekeiv pa obehandiad
emalj. Pd sklerotisk dentin rekommenderas en separat etsning med fosforsyra under 30 sekunder

Cor emaljen ru for pasmoringen af Quadrant Uni-SE-Bond. Pa ubehandlet emalje er @tsen mindre effektiv.
Pa sclerotisk dentin anbefales separat @tsning med fosforsyre i ca. 30 sek

+ Lagg omedelbart efter doseringen pa en riklig mangd Quadrant Uni-SE-Bond i ett lager pa hela kavitetens yta
 och kant. Anvand en applikator eller en engangspensel
tt dven kanten pa kaviteten tacks med tilirackligt mycket vtsk

eficazes em esmalte liso. Na dentina esclerética é recomendado um condicionamento separado com acido
fosférico durante 30 segundos.

Desgastar o esmalte antes da aplicagao do Quadrant Uni-SE-Bond. O condicionamento/adesao sao menos |

+ Inmediatamente después de la dispensacion, aplique Quadrant Uni-SE-Bond de forma abundante mediante la
punta aplicadora o el pincel desechable, en una sola capa, sobre toda Ia superficie de Ia cavidad y el margen
cavitario. Asegiirese de que el margen cavitario quede suficientemente cubierto de Quadrant Uni-SE-Bond

+ Deje actuar el adhesivo durante 20 sec. frotando lig Este fomenta la

los procesos de difusion. Proteja la capa adhesiva de la contaminacion (p. ej. por sangre o saliva).

+ Aplique cuidadosamente un chorro de aire sobre Quadrant Uni-SE-Bond Etch (esto puede durar 5-10 sec. o
mas segin la geometria de la cavidad). El objetivo es evaporar el solvente y el agua de la capa adhesiva sin
eliminar de Ia superficie dentaria los componentes activos.

Un chorro de aire excesivamente intenso al comienzo del soplado provoca una reduccion de la cantidad de
adhesivo y puede resultar en una adherencia insuficiente.

« La superficie debe quedar visiblemente brillante, tanto después de la aplicacién de Quadrant Uni-SE-Bond
como después de la evaporacion del solvente. Asegurese de que quede cubierta toda la superficie de la cavi-
dad. Si la superficie cavitaria no brilla en toda su extension, vuelva a aplicar Quadrant Uni-SE-Bond tal como
se describe arriba.
Polimerice Quadrant Uni-SE-Bond durante 20 sec. con una limpara halégena o LED. El tiempo de polimeriza-
cion esta basado en el uso de una limpara de polimerizacion Heraeus Kulzer Translux® u otro modelo de
intensidad comparable (minimo 400 -500 mW/cm’. 1 se utilizan limparas de plasma (con intensidades
superiores a 1200 mW/cm?) puede reducirse el tiempo de polimerizacion a 8 s

Una intensidad luminosa demasiado baja da lugar a una adhesion insuficiente. Las lamparas deben compro-
barse periédicamente mediante dispositivos de prueba fiables. Para la polimerizacién, la zona de emision
de luz debe situarse lo mas cerca posible de la superficie del material.

= Aplique el material de la restauracién siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Fijacién adhesiva de restauraciones indi en
de yglas®y

on un ite de
(inlays, onlays, cai

nas).

2.1. i previo d
e et previo de la supemue de uni6n de la restauracién indirecta siguiendo las instruccio-
nes del fabricante.

aplicar uma
superfme da cavidade e nas margens com o aplicador ou a MICro-65COV

.« Certfique-se de que a margem da cavidade tambem se encontra suficientemente coberta por uma camada
do liquido Quadrant Uni-SE-Bond.

= Apos a aplicacio, deixar atuar durante 20 segundos, massajando suavemente. A massagem durante o tempo
de atuacao melhora a desmineralizacao e a infiltracdo. Proteger a camada de adesivo de contaminacao (ex.:
atraves de sangue ou saliva)

= Seque o Quadrant U d com um jacto de ar sem Gleo (podera levar 5-10 segundos,
ou mais, dependendo da geometria da cavidade). O objetivo é evaporar o solvente e a agua da camada ade-
siva sem remover os ingredientes ativos da superficie do dente.

de Quadrant Uni-SE-Bond em toda a

Um jacto de ar demasiado forte no inicio da secagem podera diluir o agente aglutinante e resultar numa
adesao deficitaria.

= A superficie deve ficar visivelmente brilhante, quer depois da aplicacéo do Quadrant Uni-SE-Bond quer
depois da evaporacao do solvente. Toda a superficie da cavidade deve ficar integralmente coberta. Se a
superficie da cavidade nao tiver um aspeto brilhante, aplicar o Quadrant Uni-SE-Bond uma segunda vez da
furma anler\ovmeme descma

izar 0 Quadra d durante 20 segundos com uma lampada de polimerizacio de

" Ralogineo ou LED. O tempo de polimerizacdo pressupde a utilizacdo de um equipamento de polimerizacio
Heraeus Kulzer Translux® ou de outra lampada de o dentaria
400-500 mWycm. Se forem utilizadas limpadas dé arco de plasma (com uma intensidade superior a 1200
mW/cm), o tempo de polimerizacao pode ser reduzido para 8 segundos.

cadas regularmente com aparelhos de teste fiaveis. O ponteiro de luz deve ser colocado o mais proximo
possivel da superficie a fotopolimerizar.

A Tuz de baixa intensidade provoca uma adesao deficitaria. As lampadas de polimerizacao devem ser verifi- |

a.

 Efter att bondingen appliceras ska det Jatt agiteras | 20 sekunder under latt fjus. Skydda fastytan mot forore-
ningar (t.ex. av blod eller saliv).

+ Luftblastra Quadrant Uni-SE-Bond ordentligt torrt med en oljefri luftstrom (beroende pa kavitetens form kan
det ta 5-10 sekunder eller langre). Syftet r att fa losningsmedlet och vattnet att dunsta utan att de aktiva
komponenterna tas bort fran tandytan.

I En alltfor stark luftstrom gor att bondingen blases bort och detta kan leda till otillrackligt faste. I

« Umiddelbart efter doseringen lzgges en rigelig mzngde Quadrant Uni-SE-Bond i ét lag pa hele hullets overf-
lade 0g rand med en applikator eller engangspensel,

« Vaer opmarksom pa at ogsa hullets rand er tilstrakkelig dekket af vasken.

- fier Dafamngen af bindemidlet skal det | indvirkningstiden masseres let under Iys 120 sek. Masseringen
un gen befordrer ingen og (fx
af blod 00 Spyl).

« Bles omhyggeligt Quadrant Uni-SE-Bond ter med en oliefri luftstrom (afhangigt af hullets form kan det tage
5-10 sek. eller lzngere). Malet er at fa oplosningsmidlet og vand til at fordampe fra bindelaget uden at fjer-
ne de aktive komponenter fra tandens overflade.

[ For stark Iuftstrom i begyndelsen vil blase bindelaget vaek hvilket kan medfore utilstrzkkelig binding.

+ Ytan ska vara synligt glansande, bade efter att Quadrant Uni-SE-Bond lagts pa och efter att
har dunstat. Se till att hela kavitetens yta tacks. Om inte hela kavitetens yta ar glansande ska Quadrant Uni-
SE-Bond laggas pa igen enligt beskrivningen.

« Ljusharda Quadrant Uni-SE-Bond i 20 sekunder med en halogen- eller LED-polymeriseringslampa
Hardningstiden utgar ifran att en Heraeus Kulzer Translux® lampa eller motsvarande lampa med motsvaran-
de intensitet (min. 400-500 mW/cm?) anvénds. Om plasmabelysning (med en effekt pa mer an 1 200
mW/cm?) anvands kan polymeriseringstiden minskas till 8 sekunder.

Otillracklig ljuseffekt ger en alltfor svag bindning. L, maste darfor med
jamna mellanrum med palitlig testapparatur. Vid polymeriseringen ska ljuskallan ligga sa nara den yta som
ska hardas som mojl

« Applicera ialet enligt
2. Bonding av indirekta i i ination med ett ljusha i kera-
mil, Polyg i i (inlays, onlays, veneers, kronor).

g av restaurationen

2.1. Férbehand
. den indirekta

enligt tillverkarens instruktioner.

2.2. Dosering och anvindning av Quadrant Uni-SE-Bond

I S shardas mnan aopiceras ]

= Overfladen skal vare synligt skinnende bade efter pasmoringen af Quadrant Uni-SE-Bond og efter fordamp-
ningen af oplosningsrmidlet. Sorg for at hele hullets overfiade er daxkicet. Er hullets overflade ikke helt lins-
ende, smor da Quadrant Uy pa igen som beskr

+ Bolye Guadrant UniSe Bond 30 <ek. med en halogen eller LED-polymeriseringslampe. Herdetiden
forudszztter en Heraeus Kulzer Translux® lampe eller andet belysningsapparat med tilsvarende intensitet
(min. 400-500 mW/cm?). Ved anvendelsen af plasmabelysning (med en effekt pa mere end 1200 mW/cm?)
kan polymeriseringstiden nedszttes til 8 sek.

Utilstraekkelig lyseffekt medforer for svag binding bor de
Jzvne mellemrum med palideligt testapparatur. (Y skilden skal viere sa (2t pa polymeriseringen som
mulig

« Pafor restaureringsmaterialet efter forskrifter.
. i af indirekte inger i i i med en i kera-
mik-, Polyg| 9 i inger (inlays, onlays, venerer, kroner).

2.1. Forbehandeling af restaureringen
« Forbehandl den kizbende overflade pa den indirekte restaurering efter fabrikantens instruktioner.

2.2. Dosering og pafering af Quadrant Uni-SE-Bond

= Colocar o material restaurador de acordo com as instrucdes do fabricante.

2. Adesio de
ceramica, Polyg| e

indiretas em com cil 6es dentarias
Ges em (inlays, onlays, facetas, coroas).

2.1. Pré-tratamento da restauracio
= Fazer o pré-tratamento da superficie adesiva da restauracao indireta de acordo com as instrucdes do fabri-

2.2. Di ion y de Quadrant Uni d
2.2, e i do do Uni-SE-Bond
[ Polimerice el adhesivo antes de aplicar el composite de fijacion |
[ ar 0 adesivo antes de aplicar o cimento dentario.

« Proceda segiin lo descrito en el punto 1.
+ Aplique y procese el composite de fijacion siguiendo las instrucciones del fabricante. Después de colocar la
restauracion indirecta, el composite de fijacion debe fotopolimerizarse por completo:

3. Tratamiento de zonas dentales hipersensibles.

3.1. pieza del diente
. L\mple el diente con una pasta de pulido sin aceites ni fluoruros.
3.2. de Quadrant Uni d
= Proceda segin \0 descrito en el pun(o 1.
Después de la izacion, elimine cui la capa de inhibicion utilizando una bolita de

algodon empapada en alcohol.

Si el efecto desensibilizante no es suficiente, vuelva a aplicar Quadrant Uni-SE-Bond segiin lo descrito , fotopoli-
mericelo y elimine cuidadosamente la capa de inhibicién con una bolita de algodén himeda

Instrucciones de seguridad
€l producto es altamente inflamable.
« El product puede irritar los ojos.
» Evitar el contacto con los ojos y llevar gafas protectoras bien ajustadas.
+ En casos aislados no puede descartarse una reaccion alérgica en personas con alergias conocidas a alguno
de los ingredientes del producto .
+ Contiene metilacrilato y acetona

Importante
= Manténgase fuera del alcance de niios.
+ La combinacion de Quadrant Uni-SE-Bond con composites autopolimerizables reduce significativamente la
adherencia, por lo que no se recomienda.
+ Los materiales que contienen eugenol pueden perjudicar la p 1 de Quadrant d.
* No utilizar Quadrant Uni-SE-Bond una vez transcurrida su fecha de caducidad.

Presentac
Frasco de 4 ml de Quadrant Uni-SE-Bond
Accesorios

Fabricado por Cavex Holland BV

= Seguir 0s passos descritos no n.° 1.
- Aplicar e trabalhar o cimento dentario de acordo com as instrucdes do fabricante. O cimento dentario deve
ser completamente fotopolimerizado apos a insercao da restauracao indireta.

3. de areas arias com hip

3.1. Limpeza do dente

. Limpar & dente com uma pasta de polimento sem dleo e fluoretos.

3.2, e aplicacdo do i d
« Seguir 0s passos descritos no n.”
Remover cuidadosamente a camada inibida pelo oxigénio com um cotonete embebido em dlcool apés a foto-
polimerizacao.

Se o efeito de dessensibilizagdo ndo for suficiente, aplicar camadas adicionais de Quadrant Uni-SE-Bond da forma
descrita, fotopolimerizar e remover a camada inibida pelo oxigénio com um cotonete hamido.

Normas de seguranca
produto ¢ altamente inflamavel.
= 0 produto pode irritar os olhos.
= Em alguns casos, pode ocorrer uma reacio alérgica aos ingredientes do produto em pessoas com alergias
diagnosticadas.
= Contém metacrilato e acetona

Instruces especiais
- Manter fora do alcance das criancas.
« A combinacio do Quadrant Uni-SE-Bond com compésitos autopolimerizaveis resulta numa diminuicao signifi-
cativa da adeso e por isso nao é recomendada.
= Os materiais que contém eugenol podem inibir a polimerizacdo do Quadrant Uni-SE-Bond.
= Nao utilize o Quadrant Uni-SE-Bond fora do prazo de validade:
Conteiido da embalag
Frasco de 4 mi dé Guadrant Uni-SE-Bond
Acessorios

Fabricado por Cavex Holland BV

= Gor pa samma sétt som beskrevs under 1
+ Applicera och bearbeta kompositcementen enligt tillverkarens instruktioner. Efter att den indirekta restaura-
tionen har anbringats maste kompositcementen alltid ljushérdas helt.

3. Sealing av kansliga tandhalsar

3.1. Rengéring av tanden
+ Rengor tanden med en olje- och fluorfri pasta.

3.2, Dosering och anvindning av i-s d
samma satt som beskrevs under
Hher ljushérdningen ska det swepaverkade lagret forsiktigt tas bort med hjalp av en bomullspinne som dop-
pats i alkohol.

Om kinsligheten inte minskat tillrickligt ska Uni-SE-Bond anbringas &nnu en gang enligt beskrivningen. Lat det
sedan harda igen och ta bort det syrepaverkade lagret med en fuktig bomullspinne

Sikerhetsinstruktioner
+ Produkten ar lattantandlig.
« Produkten kan ge 6gonirritationer
+ Undvik kontakt med ogonen och anvand tattslutande skyddsglasogon.
+ Det ar sallsynt, men det gar inte att utesluta att personer med kanda allergier mot ingredienserna i produk-
ten drabbas av en allergisk reaktion.
+ Innehaller metakrylat och aceton

Ktigt!
+ Forvaras utom rackhall for barn.

+ Kombinationen mellan Quadrant Uni-SE-Bond och ett kemiskt hardande komposit leder till en avsevart samre
bondingstyrka och darfér avrader vi fran detta.

+ Material som innehaller eugenol kan ha en negativ effekt pa Quadrant Uni-SE-Bonds polymerisering.

+ Quadrant Uni-SE-Bond far inte anvandas efter bast fore-datumet.

Forpackningar
Quadrant Uni-SE-Bond flaska a 4 ml
Tillbehor

Tillverkat av Cavex Holland BV

[ skal harde far paferingen af kompositcementen.

= Ga frem som beskrevet under 1.
* pafor og behandi kompositcementen efter fabrikantens instruktioner. Kompositcementen skal alid harde
af den indirekte

3. Forsegling af folsomme dele af tanden.

3.1. Rengoring af tanden
+ Rengor tanden med olie- og fluorfri pasta.

3.2. Dosering o
- i frem som beskrevet under
Efter lyshaerdningen skal det n(pavnkeue lag forsigtigt fjernes med en vatpind fugtet med alkohol.

pafares endnu en gang som beskrevet. Uni-
S Bond £hal hasrde ng det itpavirkede Iag forsigtiat ﬁernes med en fugug vatpind.

Sikkerhedsinstruktioner
« Produktet er let antzndeligt.
= Produktet kan forarsage ojenirritationer.
« Undga kontakt med gjnene og brug tatsluttende beskyttelsesbriller.
« I sj@ldne tilfzlde kan en allergisk reaktion ikke udelukkes hos personer med kendte allergier overfor ingre-
dienserne i produktet.
« Indeholder methacrylat og acetone.

igtigt
= Opbevares udenfor borns rakkevidde.
. d og

komposit farer til en betydelig mindre bindings-
styrke og frarades derfor.

« Eugenol-holdende materialer kan have negativ indflydelse pa polymiseringen af Quadrant Uni-SE-Bond.

= Quadrant Uni-SE-Bond ma ikke bruges efter udlobsdatoen

Pakninger
Quadrant Uni-SE-Bond flaske a 4 ml
Tilbehar

Frems:

et af Cavex Holland BV

Our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is
given in good faith but without warranty, and this also applies where
proprietary rights of third parties are involved. It does not release you
from the obligation to test the products supplied by us as to their
suitability for the intended processes and uses. The application, use
and processing of the products are beyond our control and, therefore,
entirely your own responsibility. Should, in spite of this liability be
established for any damage, it will be limited to the value of the
goods delivered by us and used by you. We will, of course, provide
consistent quality of our products within the scope of our General
Conditions of Sale and Delivery.

Store below 25°C

‘ Cavex Holland BV

Fustweg 5, 2031 CJ) Haarlem, The Netherlands

Tel. +31 23 530 77 00, Fax +31 23 535 64 82 @
E-mail: dental@cavex.nl Website: www.cavex.n|

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord,
geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten ver-
strekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten
aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan
u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun
geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.
Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats
buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw
eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft
deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons
geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen
wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Les conseils que nous vous donnons verbalement ou par écrit dans le
cadre de notre assistance technique et de nos essais n'engagent pas
notre responsabilité — méme en ce qui concerne d'éventuels droits de
tiers en matiére de propriété industrielle — et ne vous dispensent pas
de la nécessité de vérifier par des essais pratiques si nos produits
conviennent aux procédés et applications que vous envisagez.
L'utilisation, la mise en oeuvre et la transformation des produits four-
nis échappent a notre contrdle et relévent, des lors, exclusivement de
votre responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trou-
ver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, a la valeur de
la marchandise fournie par nous et mise en oeuvre par vos soins. Bien
entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits
dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.

Bewaren onder 25°C

Conserver a moins de 25°C

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch
Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindli-
cher Hinweis, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und
befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten
Produkte auf ihre Eignung fur die beabsichtigten Verfahren und
Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte
erfolgen auBerhalb unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher
ausschlieBlich in lhrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine
Haftung in Frage kommen, so ist diese fir alle Schaden auf den Wert
der von uns gelieferten Ware beschrdnkt. Selbstverstindlich gewahr-
leisten wir die einwandfreie Qualitdt unserer Produkte nach MaRgabe
unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Unter 25°C lagern

La nostra attiva di consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto oppu-
re tramite prove od esperimenti, ha luogo sulla scorta delle nostre
migliori conoscenze, deve essere considerata tuttavia quale informa-
zione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne even-
tuali diritti di proprieta industriali di terzi, e non esime il cliente da
eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di sti-
marne l'idoneita o no ai procedimenti ed ai fini previsti.

L'applicazione, I'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo
al di fuori delle nostre possibilita di controllo e ricadono pertanto
sotto l'esclusiva responsabilita del cliente. Nel caso tuttavia che si
esiga una responsabilita, questa sara limitata, per tutti i danni, al valo-
re dei prodotti da noi forniti ed impiegati dal cliente. Ovviamente noi
garantiamo una qualita ineccepibile dei nostri prodotti a norma delle
nostre condizioni generali di vendita e di consegna.

Conservare a temperature inferiori a 25°C

Nuestro asesoramiento técnico de aplicacion, ya sea verbal, por escrito o
mediante ensayos, se realiza segiin nuestro leal saber y entender, pero
debe considerarse s6lo como iniciacion sin compromiso, también por lo
que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no
exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por
nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y
fines previstos. La aplicacidn, el empleo y la transformacion de los pro-
ductos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de
control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente.

Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por
parte nuestra, ésta se limitara para cualquier dafios y perjuicio, al valor
de la mercancia suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se
sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros pro-
ductos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y
Suministro.

Almacenar a una temperatura inferior a 25°C

As nossas recomendacdes relativas a aplicagdo técnica oral, por
escrito ou por meio de ensaios sdo, segundo 0s nossos critérios, de
confiangca, no entanto apenas sdo validas instru¢des/indicacdes sem
compromisso, igualmente com respeito a eventuais direitos de
proteccdo de terceiros. Eles ndo o ilibem da obrigacdo de controlar os
produtos que nds lhe fornecemos relativamente a sua respectiva
capacidade face aos processos e objectivos em questdo.

A aplicacdo, a utilizacdo e a elaboracdo dos produtos tem lugar fora
do nosso campo de controle. Elas sdo por isso de sua
responsabilidade. Em caso de dano, esta dltima limita-se ao valor dos
bens que nds fornecemos e que foram utilizados por si. Naturalmente
que garantimos a boa qualidade dos nossos produtos, em
conformidade com os critérios mencionados relativos as nossas
condicdes gerais de venda e de fornecimento.

Temperatura para armazenagem: abaixo dos 25°C

Vart tekniska rad, antingen verbalt, skriftligt eller grundat pa erfaren-
het, har getts i god tro men utan garantier. Detta géller ocksa dar
dganderattsforhallanden for tredje part blir aktuella. Det befriar ej er
fran skyldigheten att testa de produkter som tillhandahalles av oss av-
seende deras lamplighet for avsedda behandlingar och indikationer.
Applikationen, anvdndningen och hanteringen av produkterna ligger
utanfér var kontroll och &r helt och hallet ert ansvar. Skulle vi trots
detta hallas ansvarsskyldiga begransas ansvaret till vdardet av det gods
som levererats av oss och anvénts av er. Vi garanterar, naturligtvis, en
jamn kvalitet pa vara produkter inom ramarna for gallande leverans-
bestammelser.

Forvaras vid temperaturer under 25°C

Vores tekniske radgivning hvad enten den er givet mundtligt, skriftligt
eller ved afprevning af produktet gives i god tro, men er uden garanti.
Dette gaelder ogsa i tilfelde der involverer tredieparts ejendomsret.
Det fritager ikke brugeren for forpligtigelsen til at kontrollere at det
produkt vi har leveret er egnet til de fremgangsmader og anvendelse-
somrader som det er pataenkt anvendt til. Da vi ikke har nogen kontrol
over anvendelse, fremgangsmade og behandling af dette produkt,
sker brugen helt pa brugerens ansvar.

Skulle der, pa trods af disse ansvarsbetingelser, opsta et retskrav vil
dette vare begraenset til vardien af produkter leveret af os og
anvendt af Dem.

Vi vil naturligvis levere produkter af at ensartet kvalitet inden for ram-
merne af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Opbevares ved en temperatur pa max. 25°C

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN
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Onucanme npoaykTa eivar éve HEVO Kat
Quadrant Uni-SE Bond hafif donan ve restoratif dis tedavisinde uygulanan tek asamali adhesif bonding uygu- Quadrant U A e oy “’“ “""“ SuoTaTIKG, TTPOODILENEVS VIa XERSN T b4 N PIkA-
layicisidir. " ol i
POOBETN XPAGN GBPOTTOINTIKAS YEANS £TTAVS GTNV GBAPAVTIVA TTPIV GTTd T XPAGN Tou
ine ve de"“"m ayriyeten etching (daglama) islemi gormesine gerek kalmayacak i (Quadrant Uni-SE-Bond kul- Bnaropaps 9TMM CBOACTBaM OTnapaeT L] cpeactee ans ) 3y6HOi Quadrant Uni-SE-Bond &ev éxe1 apvnmikn emmidpacn otn Guvuun qubton ).
lanmadan evvel mine uzerinde etching jélesinin ilaveten olu Quamn u askTuwa (oaHako rens nepen Uni- To Quadrant Uni-SE-Bond 1TpoopigeTa yia 1n nTIVGY,
Quadrant Uni-SE-Bond sert dis yapising uygulanacak kompozit, kompomerier ve Polyglas® igin adhesi olarak SE-BOnd Ho CHIKACT CTONGNN LEMEHTALIMN). K1 Polyglas® ot axAnph oSovnikh ouata. M To Quadrant U n inon. n
gelistirilmistir. Tek bir adimda Quadrant Uni-SE-Bond sayesinde etching, primer uygulamasi, bonding ve hassasiy- Quadrant U ' ann cpencte,  Polyglas® na P UTToPOUY var vivouy oF éva
eti azaltma islemleri mimkiin oluyor. TheEPAbIX HACTAX 3yGOD. Brpa
i
[ sadece dental kullanim iindir. Bu kilavuzda yer almayan endi ve | MOGvO yia 05ovTIaTPIKA XPAOoN. M TO XPNOILOTIOIEITE Yia EVBEIEEIS I XWPOUS EQUPHOYWY TTOU Bev
| [ anm He no wna G ‘ avapépovial o autés Tig 0dnYiEs XPNONS.
| Kullanim oncesi kullanma dikkatlice Quadrant U d Uymaniz gere- uenamn. He 5 AanHoR o
ken guvenlik tedbirlerini dikkate aliniz! _ Fov \oETE 10 TIpOTGV, 0 TEAGG TIc OBNYiES xPAGNS! TNPAGTE
| npouTATe Wi nepen Mepor now ‘ Tic 08nyies aogarsias kard T xpAon Tou Quadrant Uni-SE-Bond!
Kompozisyon Uni-SE-Bond!
Quadrant UNI-SE-Bond hafif donan metakrilat monomerlerden olusan aseton / su bazli solisyondur. ovecon
‘o Quadrant Uni eivan éva SiaAvpa vy
Endikasyonlar a HEBAKPUAIKIY HOVOLEPWY.
u X
1. Hafif dunan dvrek( kompozit restorasyonlarin (Polyglas® ve kompomerler dahil olmak izere) direkt bonding ot pacTeop omon Evei
uygulam floxasanua Do apeowy a6 cuveETES pTives
2. indirekt restorasyonlarin hafif donan kompozit siman esliginde ornegin keramik, Polyglas® ve kompozit resto- 1. Bouawnr ans (exmouan ; i e 5
rasyonlarin bonding uygulamalarinda (inlay, onlay, veneer ve kronlar). Polyglas® u KoMnomepbi). 2. 5  énpecwy o Ho pe \ o
3. Disin duyarli alanlarinin ortilenmesinde. 2. BOHAMHI KOCBEHHO ans B Kovia: amé Poly Kal CUVOETES PNTiVES
LomenTOM . u Poly (BKNazKY, HAKNAAKM, BUHMPLI U (evoera, emévoeta, oyeis, oTE@aves).
saklama kosullari Kopow).

Ganlik kullanim sirasinda oda sicakligi (23 0C) izerinde saklamayin. Eger Quadrant Uni-SE-Bond heniiz acil-
mamissa, buzdolabinda -10-25 C (1477 de muhafaza ediimelidir. Kullanim oncesi, siseyt oda sicakligina getir-
in ve kullanmadan evvel iyice calkalayin. Kullanim sonrasinda siseyi derhal saglam bicimde kapatin. Dogru
sekilde saklanmazsa, Grin etkisini kisa sirede yitirepilir. Asagida yazilan durumlardan biri fark edildiginde, bu
materyalin baglanma etkisini kaybettiginin isaretidir ve irin artik kullaniimamalidir.

« Sise icerisinde materyal olmasina ragmen, sikildiginda, siseden bir sey gelm

 Uygulama csnasinda i i<erisinde transparan veya jai anduran piniicikiar farkedilirse.

+ Uygulama esnasinda fircada lifler olustugunda,

Uygulama
1. (Polyglas® ve kompomerler dahil) Hafif donan direkt kompozit restorasyonlarin bonding uygula-
masinda.

1.1 Hazirlanmasi

3. FEPMETM3ALMA 0COGO UYBCTBUTENILHbIX HACTEH dNeMeNHTa

Xpanenme
on @eAHeROM ACHONRSOBaNMI 1S KDBUATE DU TEMTSDSTYDaX BLILG OMKATIOR (23°C). Ecru ynaxonk Quadrant
Uni now —-25°C (14

SE-BONd oUl0 3aKphiTa, CPEACTBO AOMKHO
77°F). Mepen vcrnons3osanmem A0BECTY ynakosKy A0

Whaxon
cpraon Gpasy Nbone WChonbaosalma. (o
HEMPABUNILHOM XAHEHUM NPOAYKT MOXKET NPEXACBPEMENHHO YTPATHTS Cf (0CTh. MPOABNCHHE OAHOTO M3
GAIGAYIOUWX NPUIHAKOB O3HAAET, UTO CPEACTBO YTPATMAIO CBOW AArG3UBHBIC CBORCTBA. [pU ITOM
CPe/CTBO He ONXHO MCMONL30BaTHCS:

VM CKATUM DNAKOHA U3 HETO HE BLIXOAMT XUAKOCTH, XOTA MATEpUAN BO (NAKOHE ELe ecTh.

Mocne o T wnu wacTuuKm.
< Mpy HaHECEHMM NPU NOMOLLYM ANNAUKATOPA HA MATEPUANE OGPA3YIOTCA HUTH.

[ Quadrant Uni-SE-Bond’u dogrudan meydana ¢ikmis pulpa dokusu uzerine uygulamayiniz |

+ Fluorit ve yag icermeyen cila yardimiyla disi temizleyin

+ Kavitenin bonding teknigi kurallarina gore preparasyonu yapilir.

+ Kavite su ile yikayip hava ile kurutulur

+ Kavitenin izolasyonu saglanir (cofferdam kullanimi siddetle tavsiye edilir).
« Intiyac durumunda, kaide maddesi yerlestirilir. (6rn. Cam ionomer simani).

1.2 Dozaj
+ Acmadan once sise kisa siire calkalanir
+ Quadrant Uni-SE-Bond karisim kabinin icerisine konulur (kiigiik kaviteler igin bir, daha genis kaviteler icin iki
damla olmak iizere)
+ Sise derhal kapatilir
+ Quadrant Uni-SE-Bond damlattiktan sonra 3 dakika icerisinde hemen uygulanmalidir.

1.3 Uygulama

Quadrant Uni-SE-Bond once mineyi
olmayan mine izerinde
isleminin yapilmasi tavsiye edilir.

etkifidir. SKleTotik dentin Gzerinde fostorik asit ile 30 saniyelik ayr: etching

in ve asindirin. Etching islemi puriz |

1. Boy ann

DoAaEn
Kard tn Sicpkeia

XPACNS TOU TP . 1N 7O oe
o i (23°C). Edv 10 Quadrant Uni-SE-Bond Bev £Xel akoua
QVOIXTES, TIPETTE! VG QUAGCGETAI GTO WUYEIO GE -1 fion agere 1o

G Kard 1o qlaniBio aptows perd m xeron. B¢ mepliwon coparuene (pul\ﬂ{n; i)
TTPOIOV PTTOPEI va XAGE! TTPOWPT TNV Tou. OTav éva amd T
TIapAKAT) GAVOHEYa, aUTO onualve OTI TO UAIKG €Xel XGaE! T SUvKOANTIR ToU BEdon K Bev
HTTOpEi TTAEOY val Xp
ey THELrE 76 PN Kot BEV BYaIVEs UV, OAOVET UTTEDXE! GKOHE UAIKS OTO
PIAAIBIO.
- Orav petd ™ 5000HETPNON EVGI 0PATE HECT OTO UYPG BIGPAVA 1 YEAOEIBN TYHEva
Tepaxisia
- Orav kaTd NV TOTTOBETNON HE TO AKPOPUYXIO, TO UAIKG ENQAVIZEI KAWGOTES

(Sxniouan POIYGIAS®  KOMROMAPL).

1.1. Moarorosxa
[He nanocurs drant U wa

nyneny]

OUAGTITL BNEMEHT NPU MOMOLLM MACNAHOM NACTHI M NACTLI, HE CONGPKALLIGH (DTOPUCTLIX COBAUHEHMT.

- MOAroTOBUTHL KAPUO3HYIO NONOCTH COMNACHO NPaBUNAM TEXHONOMMU GOHAUHIE.

- Mlpononockah BOROR M BHICYUMTY BOAAYXOM.

- Ocyuwm, nonocTh )
- o wanocTa A TpYWT (Harip... >

1.2, ﬂv:npa-n.
neKoH BCTRMCYTE NSpes oTILTUSM.
- Bewmxocts ana
HeCONLIMX NONOGTOR, N0 2 KANIM AR GOMLLINK NONOGTER).
= Cpasy 3akpuith chaxo.
- uadrant Uni nocne

Quadrant Uni (1 xanns ans

(B TeueHue 3 MunyT)

= Quadrant Uni-SE-Bond bol miktarda tek tabaka seklinde kavite yiizeyine ve kavite kenarina tek

Mlepen npumenerem Quadrant Uni-SE-Bond NPWAATL SMaN LIEPOXOBATYIO NOBEPXHOCTE. TpaBnenme Ha
i omanu y i ) AeHTU
KMCNOTH! B TeueHHe 30 CoKyHA

OTAGNBHO NP NoMOUM

firca veya aplikator yardimiyla sarulmeli

+ Kavite kenarinin yeterli miktarda Quadrant Uni-SE-Bond ile kaplandiginden emin olun.

+ Uygulamadan sonra adhesifin 20 saniye boyunca hafif masaj hareketleriyle islem gérmesini saglayin

+ Yag bulunmayan hava akimi ile Quadrant Uni-SE-Bond'u 6zenle kurutun (kavitenin buyiklugine bagl olarak
5-10 saniye veya daha uzun sirebilir). Buradaki hedef bonding katmerinde bulunan solvent ve suyun di
yiizeyinde aktif bileseni yok etmeden buharlasmasini saglamaktir.

Kurutmanmn baslangicinda fazla gucli hava akimi olursa bondingin yok olmasina sebebiyet verir ve yapis?
kanhgi azaltabilir

+ Hem Quadrant Uni-SE-Bond'u uyguladiktan sonra hem de solventin buharlasmasindan sonra yiizey gozle
gordlur bicimde parlamalidir. Kavitenin tom yzeyi kaplanmis olmalidir. Sayet kavite yazeyinde pariakitk
Grinmiiyorsa Quadrant Uni-SE-Bond'u tarif edilen sekilde bir kez daha uygula
« Quadrant Uni-SE-Bonru 20 saniye boyunca halojen veya LED lambalariyla igiklandinin. Donma saresinde
Heraeus Julze Translux® isiklandirma cihazinin kullanimi veya benzeri yoguniuga (asgari 400-500 mW/cm?)
sahip baska dental isiklandirma cihazinin kullanimi baz alinmistir. (1200 mW/cm='den giicli) Plazma 1sik-
landirma kullanildiginda polimerizasyon siresi 8 saniyeye kadar dasaralebilir.

Diisuk |s|k 9GCU yetersiz adhezyona sebep olur Isklandirma cihazlar duzenl araliklaia ve gUveni test
cihazlar ko islemi esnasinda 151gin u¢ kismi donmasi gereken
yiiaeyn teerine mamkin n\dugun(a yakin mesafede yerlestirilmelidir.

+ Restorasyon gereclerini fabrika talimatlarina uygun olarak uygulayiniz.

2. Indirekt hafif donan
i " bonding

negin keramik, Polyglas® ve
alay, nnlay, Vanaer va kronlar).

2.1 Restorasyon én h
. Fakbrika talimatlarinca indirekt restorasyonlanin yapisma yizeyine n hazirlik yapilir.

2.2. Quadrant Uni-SE-Bond’un dozaj ve uygulanmasi

Kompozit siman uygulamasi 6ncesi adhesif kurutulmalidir. |

= Birinci maddede tarif edilen bicimde calisin.
* Fabrika talimatnamelerine gore komposit simani surp uyguiayin, Indirekt restorasyonun yerlestiilmesinden
sonra kompozit siman herzaman polimerizasyon 1s1aiyla

3 Disin duyarh alanlanimin értiillenmesi

3.1 Disin temi
+ Fluorit ve yag icermeyen cila yardimiyla disi temizleyin

3.2 Quadrant Uni-SE-Bond’un dozaj ve aplikasyonu

+ Birinci maddede tarif edilen bicimde calisin.
Isik ile dondurulduktan sonra oksijen engelleyici katman alkole batirilmis pamuklu cubuk yardimiyla yok edi-
lir.

Hassasiyeti azaltma islemi yetersiz olursa, Quadrant Uni-SE-Bond'u tarif edilen sekilde yeniden sirip, katlastirp
oksijen engelleyici katmer dikkatlice nemlendirilmis pamuklu cubuk ile yok edilir.

Giiv

Talimatlart

~Urin buyk olcide yamcdr.

+ Urun gozleri tahris edebilir.

+ Gozler ile temastan kaciminiz ve gézleri koruyan giivenlik gozlugi takiniz
« Istisnai durumlarda, arin bilinen alerjik

+ Metilakrilat ve aseton icerir.

Ozel Talimatlar
« Cocuklardan uzak tutun.
* Quadrant Uni-SE-Bond'in kendi kendine polimerize olan kompozitlerle birlesimi, yapismada belirgin bir
dusisle sonuclanir ve bu yizden tavsive edilm
« Gjanc iceren materyaller Quadrant Unt-SE.8ond polimerizasyonunu olumsuz yonde engelleyebilir.
+ Son kullanma tarihinden sonra Quadrant Uni-SE-Bond'u kullanmayniz.
Paketlem
Quadrant um SE-Bond 4 ml, sise
Donat

Cavex Holland BV tarafindan imal edilmistir

- nocne anecTn

1.5 GuETWV amwe

pnTives

1.1.
Mn Bagete To Quadrant Uni-SE-Bond emavw o TToA@S ]

KaBapiaTe 10 56V je TIdoTa XWpls EACIa KAl GOOPI
pe Tous KEVOVES TNG CUYKOANTIKAS TEXVIKAG.
SemAOVETE LE VEPS Kat cv:yvmav: bE aEp

nv

tvrova N XPAION EAGCTIKOU GTTOHOVWTHAPQ).
Kovia).

E@ocov BanTe

1.2. Aocouérpnon
AvarivioTe obvTond 1o QIaAiBIo eI To avoigere.
€ éva Boxeio HiENGS (1 oTayova yia HIKpES
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o Khciort ataws 1o GNBG
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WA KMCTOUKOH ANA OAHOPAIOBOTO.

Yenon3oBskA B O ONOR OSLHOS drant U Ha scio
3ay6a m

- Y6envnece, 2 Tou. 4T kpall RONOCTH B AOCTETOUNGH CTeNEHA NOKPET KMAKOCTLO.

- nerko eTupaT POCTBO B TewaKwo 20 GoK. ANA AOCTATOWOR CTaroHn
BoaROGrEMR, ETHDANNS & APGLECOD
cpencrea. Ga\umuan, CoR Gonguira BDOTHB arpASHaHIn (HAD.. KDOBSIO A OMONOR).

= Twarensho ny > Quadrant Uni-SE-Bond He COAEpXaliieii Macen CTPyeii BO3ayxa (B 3aBMCUMOCTH OT
opa) NONOGTH ATO MOXT aHTY 610 oK. WM AGMEWS). OTO AANASTOS ANA YARRGHAA PACTAOPITONS 1
BO/IbI M3 GNIOR GOHAWHIA, GE3 YAANEHNS AKTUBHBIX COCTABHBIX HACTEM C NOBEPXHOCTH 3y6a

nonocTu

[[Crvuikom cunbhan ctpys Bosayxa B Havane "CAYeT" GOAMMHI U MOXeT uemeHTaumy.

«  [M0BEPXHOCTL 0NXHA COXPAHATE BUAWMBIA FMSHEL, KaK Nocne Hakecenns Quadrant Uni-SE-Bond, Tak
OGAE MCNapeHus PACcTBOPUTENS. M03aGOTETECH O TOM, HTOGH! BCA MOBEPXHOCTE KAPUOIHOM NONIOCTH Ghina
NOKphITa. ECAM NOBEPXHOCTL MONOCTH KAXETCA HE NONHOCTHIO FMANUEBOM, HanecTn Quadrant Uni-SE-
Bond NOBTOPHO B COOTBETCTBUM C OMUCAHMEM BbILIC.

«  Ocsetwre Quadrant Ui npu NoMoLM 7 unm A namnbl B TouGHUE 20
cekynn. Bpems ann cBeToBoro annapata dupmbl Heraeus
Kulzer Translux® unu Apyroro CBETOBOrO annapaTa N0A0GHOM MOUHOCTH (MuH. 400—500 MBT/cM2). Mpu
VCMONb3OBaNMU MNAIMEHHBIX CBGTOBBIX ANNAPATOB (C MOUIHOCTLIO Gonee 1200 MBT/CM2) Bpems
MONMMEPU3ALIUM MOKET GbiTh COKPAULIGHO A0 8 GO

HoAOCTATONHA MOUIHOCTE CBETA MOKET GHUBUTL GTENGHb LIEMEHTUPOBAHMS. CBETOBHIE ANNAPATLl AOMKHLI PEryNAPHO.
B NPOLIECCE NOMMMEPMIALMM CRETOBOE OKOLIKO AOMKHO HAXOAUTECS KAK MOKHO GIIMXKE K NOBEPXHOCTH, NOANGXALLCH

l Npiv arré 1 xprion Tou Quadrant Uni-SE-Bond aypiéwte Tnv adapavrivn. H adpotroinon eivar |

- Aptowg petd BGATE pe T o M HE éva TIVEAGKI BIag XPHONGS
&pBovn TocéTNTG Quadrant Uni-SE-Bond, Gt £va GTPWUA, ETTAVW GE OAGKANPN TNV
EMPAVEIT TG KOIAGTNTAS Kai TO XEIAOG TNG KOIAOTNTAG.

MPOGEETE WOTE Va EIVAI KGI TO XEIAOS TNG KOIAGTNTAS ETTAPKWS KAAUHHEVO HE UYPO.

Mera Ty seapioy GOAOTE To OUYKOMNTIKS va BPATE) v LGACDETE EAGR CTi 20
BEUTEPOAETITA. H HGAGEN KATA TN SIGPKEIA TNG SPATNG EUVOEI TNV GTTOMETAAAWOT Kai TN
Sicixuon rlpocvuvtwv: 70 quykoANTIK GTRUG urro HOAUVON (T1.X. GTI6 ilia 1) GIEAO)

. Zrey pof atpa xupis eAata (auTo uTropei

va GAVG e T ne
TEOIGGOTERs). EXOTTOE Eival va EEGTUICBO0Y GTTd 10 ouyKDMrano D et & BxahdnG e
TO VEPS XWPIS Va GTTOHAKPUVEOUY GTTé TNV OBOVTIKM ETIPAVEIG TG SPACTIKG CUSTATIKG.

Mic uTrepBONIKG (X UPH pOR GERG KaTA TNV EVAPEN TOU GTEYVORATOS B ATIOHGKPOVE T
SUYKOMNTIKS TTapdyovTa Kai PTTOpEi va
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PAvEIQ TTPETIE! Vol Eival EUPAVAIS OTIATIVA, TEG0 UETG TV EgapyoyH Tou Quadrant
Unirstise, nd o0 Kel LETG TV EEGTUION Tou BIaAGT. GpovTIoTE Ve (XE1 KaAUGOE
eV paiveral va
eivon TeAEIwoC omATvA, Bakre axopG pa qmpc. Quadrant URL-SE-Bond pie Tov 1p6T10 ToU
£XE1 TTEPIVPARE.
- PigTe ows oT0 Quadrant Uni i 20 a pe Auxvia
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TIEPITTTWON XPAGNG ( amé 1200 mW/emz2), o
-+ Hanocurs cornacho e TG TPl Vet e HeXPI B BeurEpONETIa.
2. BoHAMHI KOCBEHHO ans 3 o Mia UTTEPBOAIKG HIKPHA GWTEVA I0X0G EXEN WG
g " O TTpETTEl va V) ME KIMAG OF TaKTa alacrﬂuura
(BKNAAKM, HAKNAAKW, BUHUPBI W KOPOHKH). H TTpETIEl Va Kard Tov B 16 Do e Kewel o
et
2.1. 5 «
.o AN UGMBHTUDOBAHWUA KOCBEHHBIX cornacko «  BAATE TO UAIKO GITOKATAOTAONG CUHPWVG HE TIG OBNYIES TOU KATAGKEUAGTH
VHCTPYKLWAM COMPMBI-UIrOTOBUTE NS
N 2.x AA oe ue
2.2. - -SE-Bond on Kovia: i 3 awe e
[[fare MSIMEHOMY CPOACTRY ARA tomonTa PNTives (EvBeTa, eEVOETA, SWEIS, OTEPAVES).

©  CreaydTe MHCTDYKUMAM, NDUBEACHHbIM B . 1.

= HaHecT  o6paGoTaTh KOMNO3MTHbIA UEMEHT COrnacHo.
LeMenT Nocne Haecenw:

npu nomoww

ii_namne!.

3. T oco6o uacTed

3.1. Ounwenne 33
= OUMCTWTL SNEMEHT NPH NOMOLLM MACIHOM NACTSI M NACTLI, HE COAEPaULEH DTOPUCTLIX COBAMHEHMIA.

3.2

0 G aiviira wiGToyMsM, NPABORGHHbM B 1, 1.
Tl0GNG OTBEP>ACHHUA NP NOMOLLIA NAMIILI OGTOPOKHO YAANMTH NP NOMOUM BATHOTO HMTUAS GO CIMPTOM
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Quadrant Uni-SE-Bond

Opis produktu
Quadrant Uni-SE-Bond jest samowytrawiajacym systemen faczacym utwardzanym za pomoca swiata i

m technice dentystycznej.
Dodatkowe przygotowanie szkllwa i zebiny nie jest wymagane @odatkowe uprzednie wytrawianie szkiwa za
pomoca wytrawiacza na bazie kwasu zed Quadra d nie ma za to nega-
tywnego wplywu na stopien admzm
Quadrant Uni-SE-Bond zostat opracowany jako system taczacy do ow, ow i
Polyglas® do twardych tkanek zebow. Quadrant Uni-SE-Bond umozliwia w jednym kroku i

0197
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Quadrant Uni-SE-Bond

Termékleiras
A Quadrant d fényre
soknal torténé felhasznalasra.
A zoménc és a fogallomany kiilon kondicionlasa (savazésos maratasa) nem sziikséges (dmbér a Quadrant Uni-SE-
Bond felhordasa elott egy tovabbi savazégél hasznilata a zomancon nem gyakorol negativ hatast a kotési
szilardsagra).

A Quadrant Uni-SE-Bond kompozit migyanta anyagoknak (pl. kompozit, kompomer, Polyglas®) a kemény fogs-

0197

Hasznalati utasitas

egy J a potla-

powierzchni oraz zniesienie nadwrazliwosci.

valé kotésére kerult kifejlesztésre. A Quadrant Uni-SE-Bond egy Iépésben veégzi a marast, az ala-
pozast, a kotést és az érzéketlenitést.

Wylacznie do uzytku dentystycznego. Nie nalezy stosowac w przypadkach lub w zakresie zastosowania,
ktore nie zostaty podane w zafaczonej instrukcji.

Csak foggszat felnasznalasra. Ne haszndla a hasznalatl utasitasban nem specifikal javallatokra €5 aikal-
mazési célokra

@ CE
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Przed zastosowaniem nalezy dokladnie zapoznac sie z instrukcjal Nalezy przestrzegac instrukcji bezpiec-
zeristwa korzystajac z Quadrant Uni-SE-Bond!

Hasznalat elott

t 6en olvassa el az
be a biztonsagi utasitasokat!

A Quadrant Uni-SE-Bond hasznalata soran tartsa |

Sktad

Quadrant Uni-SE-Bond to roztwdr acetonu i wody z $wiattem akrylowy
Wskazania
1. taczenie utwa ych swiatiem h w technice (facznie z Polyglas® i z

kompomerami).
. taczenie echn wiattem cementem kom-
pozytowym: uzupeomema ki s Po\yg\as" 12 kompozytu (wktady - inlay. nakoady onlay, licowki, koro-

3. Znoszenie nadwrazliwo ci zebiny.

Przechowywanie

W trakcie rzechowywad 23°C. Jes
opakowanie Guadrant Uni-SE-Bond hic z0stald jeszcze twarte, nalesy je prze(howywa( w temperaturze 40 25°
(14-77'F)) w lodéwce. Przed nalezy do

#*, MAFIE -10-25°C (14-77°F) MKBAREE . (EF A RE T ZRF8, - A
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na krotko przed uzyciem. Po zastosowaniu butelke kazdorazowo nalezy dobrze Jamykaé. Przy
niewtasciwym przechowywaniu produkt moze zbyt wczesnie straci¢ swoja efektywnosc. Kiedy ma miejsce jedna z
ponizej podanych sytuacji, oznacza to, ze materiat stracit swoje wtasciwosci i nie wolno go juz wéwczas wiecej
stosowac:

» Naciskajacéna butelke od zewnatrz nie wydostaje sie pyn, mimo ze w butelce znajduje si¢ jeszcze dany

materiat.
« Kiedy w momencie dozowania w plynie wida¢ przezroczyste lub zzelowane czasteczki.
= Kiedy produkt w momencie aplikacji aplikatorem pozostawia pasma.

Zastosowanie
1. taczenie Swiattem
Polyglas® i z kompomerami).

h w technice j (tacznie z

1.1. Przygotowanie

[ Quadrant Uni-SE-Bond nie nalezy nanosi¢ bezposrednio na odstonieta miazge zeba. |

Miejsce stosowania nalezy oczyscic za pomoca pasty pnzbawmnq thuszczu i fluoru.

Ubytek nalezy opracowa zgodnie z zasadami techniki adhez,

Spiukac woda i osuszy¢ powietrzem.

Osuszyt opracowane miejsce (zaleca si¢ zastosowanie izolacji pola protetycznego w postaci elastycznych
mem

+ 'lle 7ajdrie taka koniecznosé, nalezy naniesé podkiad (np. cement glasionomerowy).

1.2. Dozowanie
+ Przed otwarciem butelke krotko wstrzasnac.
= Quadrant Uni-SE-Bond nalezy dozowa¢ w pojemniku do mieszania (1 kropla na niewielkie ubytki, 2 krople na
wigksze).
+ Butelke po uzyciu nalezy od razu zamkna
* Quadrant Uni-SE-Bond nalezy zastosowat w przeciagu 3minut.

1.3. Zastosowanie

- SREIZEEABRAERIERSEE2BMEM Quadrant Uni-SE-Bond - &Sth Rl K ih
%. WIREEUINS LM % 2B Quadrant Uni-SE-Bond i#ifk.
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mniej skuteczne do szkliwa, ktére nie zostato poddana obrobce. W przypadku zebiny sklerotycznej zaleca
sie uprzednie wytrawianie kwasem fosforowym w ciagu 30 sel

Powierzchnie szkliwa przed zastosowaniem Quadrant Uni-SE-Bond wiasciwie opracowac. Potaczenie jest |

Osszetétel
A Quadrant Uni-SE-Bond fényre aktivalodo metilakrilit m gyantak aceton/viz bazisi elegye

Indikaciok
. Direkt fényrekoto kompozit helyreallitasok (tobbek kozt Polyglas® és kompomerek) beragasztasa.

2. Fényrekoto tomoanyaggal kombinalt indirekt restauraciok beragasztasa: porcelan, Polyglas® és kompozit hely-
realltasok (inlay, onlay, héjkeramiak, koronak).

3. Fogak talérzekeny terdleteinek kezelése.

Tarolas
A 'napi haszndlat sordn ne tarolja szobahomérséklet (23°C) felett. Ha a Quadrant Uni-SE-Bond még nincs felbontva,
akkor hitoszekrényben tarolandé -10-25°C (14-77°F) homérsékleten. Hasznalat elott hagyja felmelegedni szo-
bahomérsékletre és razza fel az vegcsét. Hasznalat utan azonnal csavarja vissza az Uvegcse kupakjat, és zarja le
szorosan. Helytelen tarolas esetén a termék ido elott veszit hatékonysagabol. Ha az alabbiak valamelyikét észleli,
akkor az annak a jele, hogy az anyag veszit a kétési ésa mér nem

* Semmi sem jon i 3 palackbol nyomis Ratésara, dllehet van benne anya.

« Atlatsz6 szilard vagy zselés koaguldcio latha dékban, kiadagolds utan.

R aecaettel Yot Sl b el s s (e dlasodtsy e 2 anyagban

Alkalmnzns

irekt, fenyre 6 i allitasok (tobbek kozt Polyglas® és kote-
se.

1.1. El6készités

[ Aquadrantu d nem 6 kozvetlenil az pulparal |

= Olaj- és fluorid-mentes polirozé pasztéval tisztitsa meg a fogat.
= Készitse el az ureget a bondozasra
= Oblitse ki az ureget vizzel és szaritsa levegével.

+ Izolalja a kavitdst (kofferdam hasznalata erosen ajdnlott).

zikség esetén helyezzen el alibélelést (pl. Ovegionomer cement).

1.2. Adag S
< Felnyitas elott kissé razza fel a palackot.
« Adagolja a Quadrant Uni-SE-Bond-ot a keverétalkaba (1 crepp kis Gregek, 2 csepp nagyobb iregek esetén).
- Kiadagolds utn azonnal helyezze vissza az ivegcse tete)
L A Kiadagolas utin azonnal hasznalja fel a Guadrant Uni-SE-Bond-ot (3 percen belti).

1.3. Alkalmazas

tékony, ha a zomanc nincs felérdesitve. Szklerotikus dentinen kiilon, 30 masodpercig
t6rténd foszforsavas maratas ajanlott.

A Quadrant Uni-SE-Bond alkalmazésa elétt érdesitse fel, vagy készorilje le a zomancot. A maratas/ragas- |
teke

= Kozvetlenil a kijuttatas utén vigyen fel boséges mennyiségi Quadrant Uni-SE-Bond ragasztot az iireg teljes
feluletére és peremére az applikitor:hegayel vagy ecsettel. Ugyeljen ré. hogy az ireg pereme is kellen
fedve legyen Quadrant Uni-SE-Bond folyadékkal

+ A felhnordas utan a ragasstet enyhén badorzsolve hagyja kotni 20 masodpercig. A bedorzsolés elsegiti a
dﬁmmerahzacnol és az anyag eloszldsat, behatolasit. Védje a ragaszté réteget szennyezodés (pl. vér, nyal)
e

= Krétko po dozowaniu, za pomoca aplikatora lub jednorazowego pedzelka nalezy nanies¢ niewielka ilos¢
Quadrant Uni-SE-Bond w postaci jednakowej warstwy na cata powierzchnie ubytku oraz jego Sciany.

= Nalezy pamietac, aby pobrzeza ubytku w zebie zostaly pokryte ptynem.

« Po zastosowaniu materiat pozostawic na 20 sekund, co pewien czas delikatnie go mieszajac. Mieszanie w
trakcie aplikacji wplywa bowiem korzystnie na wlas(lwos(l wiazace . Wytrawiona powierzchnie nalezy chro-
ni¢ przed zanieczyszczeniem (np. krwia lub $lina)

« Quadrant Uni-SE-Bond nalezy ostroznie ¢ przy pomocy strumienia powietrza
amu (w zaleznosci od rozmiaréw ubytku przez 5-10 sek.). Chodzi o to, aby $rodek rozpuszczajacy | woda
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aly z warstwy adhezyjnej, jednoczesnie nie usuwajac aktywnych skfadnikéw z powierzchni wytra-
wianego zeba.

. szaritsa meg a Quadrant Uni-SE-Bond-ot olajmentes levegovel (ez 5-10 masodpercet vehet
igénybe, vagy tobbet, 32 Ureg geometriajatol figgoen). A cél az oldsszer és viz elparolgasa a koto retegbol,
az aktiv valo nélkil.

[ Atarerss 1éga é itja a és gyenge tapadast eredményezhet. |

= A feliiletnek lathatéan fényesnek kell lennie, mind a Quadrant Uni-SE-Bond felhordasa utan, mind az oldoszer
elparolgasa utan. Az reg teljes feliletét be kell vonni. Ha az iireg felilete lithatéan nem fényes, akkor
masodszor is alkalmazza a Quadrant Uni-SE-Bond-ot a fent leirt modon.

*+ Alctivalja fénnyel a Quadrant Un-SE-Bond-ot 20 masadpercig halogén vagy LED-es polimerizals fénnyel. A
fénnyel torténd kikeményiéshez Heracus Kulzer Transiux® fotopolimerizacits limpat, vagy mas. hasonld

Zbyt silny strumieni powietrza na poczatku, moze usunac warstwe bondu | spowodowac, ze adhezja bedzie
niewystarczajaca.

vosi polimerizacios lampat (min. 400-500 mi/cm?). Ha (1200 mW/cmnél
nagyobh teliesitmany) plazma 1Ampat haszndl, akkor a

+ Powierzchnia musi by¢ wyraznie blyszczaca, zaréwno po naniesieniu Quadrant Uni-SE-Bond jak i po wyparo-
waniu Srodka rozpuszczalacego: Nalezy zachat o calkowite polaycie powierzchn ubytku. Jefl powterzchnia

A kis asa fény gyenge tapadast é A p acios lampal
kell izhat6 fényero-mérovel. A fé ocsort a ényil felule(hezalehem Iegkoze\ebb kell
tartani.

ubytku nie wydaje sie w pefni biyszcze¢, nalezy pokry¢ ja ponownie za pomoca Quadrant
wyzej opisany sposé

+ Czas utwardzania Quadrant Uni-SE-Bond wynosi 20 sekund za pomoca lampy halogenowej lub diodowej LED.
Taki czas polimeryzacji zostat okreslony dla lampy Translux® Heraeus Kulzer, lub dla innej lampy polimery-
zacyinej o porownywalne) mocy (min. 00-500 mW/cm). Stosujac lampy plazmowe (o mocy powyzej 1200
mW/cm?) czas polimeryzacji moze zostac skrocony do 8 sek.

= A helyrellito anyagot a gyarto utasitasai szerint helyezze el.

2. Fényre aciok kotése: 14 yglas® és
kompozit helyrealllasok Ginlay/onlay betetek, hejak koronak).

lowane regularnie przy uzyciu godnych zaufania aparatow testowych. Zrodto swiatta w momencie polime-
ryzacji nalezy trzymac jak najblizej powierzchni, ktora ma zosta¢ utwardzona.

Zbyt mata moc lampy prowadzi do niewystarczajacej adhezji. Lampy polimeryzacyjne powinny byé kontro- |

+ Materiat do odbudowy tkanek zeba nalezy nanies¢ zgodnie z przepisami producenta.

iej w uzupet-
iy oy maidady: omlay. Heac worony)

2. Ce i ien w technice p
nienia z iki, z Polyglas® i z

2.1. Wstepne przygotowanie uxupelmenla
= Powierzchnie,

¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2. ie i Uni-SE-Bond

Utwardzi¢ materiat faczacy (bond) przez zastosowaniem cementu kompozytu.

LA allitas elokezelése
= Az indirekt helyreallitas kotési feluletét a gyarto utasitasai szerint kell elokezelni.

2.2. A Quadrant Uni-SE-Bond asa és

| Fénnyel keményitse ki a ragasztot a ragasztocement alkalmazasa el tt. |

= Az 1. pontban leirtaknak megfeleloen jarjon el
“AT artéi den hordja fel és dolgozza el. A ragasztécement teljes.
izécio) az indirekt alli utan torténjen.

3. Fogak ti

rzékeny teriileteinek lefedése.

3.1. A fog tisztitisa
« Olaj- és fluorid-mentes polirozé pasztaval tisztitsa meg a fogat.
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» Kontynuowat wg opisu w punkcie 1.

= Cement kompozytowy nalezy nanies¢ na powierzchnie utwardzonego systemu faczacego i uzupetnienia
zgodnie z przepisami producenta. Cement kompozytowy po umieszczeniu uzupefnienia w jamie ustnej musi
zawsze zosta¢ utwardzony z zastosowaniem lampy polimeryzacyjnej

3. Znoszenie nadwrazliwosci zebiny.

3.1. Oczyszczenie powierzchni zeba
+ Zab nalezy oczyscic za pomoca pasty pozbawionej thuszczu i fluoru.

3.2, Uni-SE-Bond
. Kun\vmmwac wg opisu w punkc e 1
Po polimeryzacji. delikatnie usunac niedopolimeryzowana warstwe zawierajaca tlen stosujac wacik umoczony
w alkoholu

, kiedy efekt . Quadrant Uni-SE-Bond nalezy ponownie nanies¢
zgudme T opisem, utwardalé | wacikiew delikathie usuat warstwe zawierajaca tien,

Instrukcja bezpieczenstwa
+ Produkt jest fatwopalny.
+ Moze wywota¢ podraznienia oczu.
+ Nalezy unikac kontaktu z oczyma i nosi¢ okulary ochronne.
* W wyjatkowych praypadach nie mozna wykluczyc reakeli alergiczne] u 0s6b uczulonych na sidadniki tego
produktu.
+ Zawiera metakrylany i aceton.

Wazne
» Trzymaé poza zas\eg\em dzieci.
+ Pot czenie Quadraj
Sahez s ogo wagledu joet ndradzane
+ Materiaty zawierajace eugenol m wplynac na p y
 Quadrant Uni.SE Bond nie nale2y S1050Wac po Uphywie daty Waznosc.

prowadzi do obnizenia sity

je Quadrant d

Rodzaje opakowania
Quadrant Uni-SE-Bond w butelce 4 ml
Czesci sktadowe

Wyprodukowat Cavex Holland BV

3.2.A Uni-SE-Bond
« Az 1. pontban leirtaknak meg(eleloemauon el.
A fénnyel torténd keményités utan 6vatosan tavolitsa el az oxigén inhibiciés réteget alkoholba mértott vattag-
omboccal

Ha az érzékenység csokkentése nem elegendd, akkor tovbbi rétegben vigyen fel Quadrant Uni-SE-Bond-ot a leir-
tak szerint, majd keményitse ki fénnyel, és ovatosan tavolitsa el az oxigén inhibicios réteget alkoholba martott
vattagomboccal

Blzlonsagl utasitasok
A termek gydlékony.
= A termék irritalhatja a szemeket.
= Elozze meg a szembe jutast és hasznaljon jol zar6 védoszemiivege
* Eqyes esetekben a terimék alkotdreszeire adott allergias reakcidk ephetnek fel a twdottan allergids személy-

- Mel\lakr\latol és acetont tartalmaz,

Spec ok

+ Cyermekekio tartsa tavoll

« A Quadrant Uni-SE-Bond és az
kentését eredményezi, ezért nem ajanlams

« Az eugenol tartalmu anyagok a Quadrant d p cijat.

= Ne hasznalja fel a Quadrant Uni-SE-Bond-ot a lejarati id6n tal.

egyittes a tapadas jelentos csok-

Csomagolas
Quadrant Uni-SE-Bond 4 ml-es iivegcsében
Tartozékok

Gyartja: Cavex Holland BV
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kisilerin mal sahipligi haklarini da kapsar. Bu sizi belirtilen prosesler
ve kullanimlar icin tarafimizdan saglanan urtnleri test etmek zorunlu-
lugundan uzaklastirmaz. Uriinlerin uygulanmasi, kullanimi ve proses-
leri bizim kontrolimiziin 6tesindedir ve bu yilizden tamamen sizin
sorumlulugunuzdur. Bu sorumluluga ragmen belirtilen herhangi bir
zarar bizim tarafimizdan verilen ve sizin tarafinizdan kullanilan mal-
larin degerleriyle limitli olacaktir. Tabii ki, trinlerimizin uygun kalitesi-
ni Genel Satis ve Dagitim Kosullarimizin icinde saglayacagiz.

25°C in altinda saklayiniz

‘ Cavex Holland BV

Fustweg 5, 2031 CJ) Haarlem, The Netherlands

Tel. +31 23 530 77 00, Fax +31 23 535 64 82 @
E-mail: dental@cavex.nl Website: www.cavex.n|

COBCTBEHHOCTW TPeTbUX CTOPOH. Bbl He ocBoboxaaeTech OT obA3aTenbcTea
NpOBEPATb MOCTABMIAEMYI0 HaMU MPOAYKUMM KaK Ha MpUroAHOCTb  AnA
npeaHasHayveHHbIX Cry4aes, Tak U NMPUroAHOCTb K UCTIONb30BaHMIO.
Mcnonb3oBaHne MPOAYKTOB- BHE HAlEro KOHTPONA W MO3TOMy  BCA
OTBETCTBEHHOCTb NIOXMTCA Ha Bac. B cnyvae kakoro-nu6o yulepba
BO3MELLEHNe OrpaHNYMBaeTCA CTOMMOCTHIO TOBapa MOCTAB/IAEMOro HamM U
MCNONb30BAHHOTO BamW. Mbl rapaHTUpyeM KayecTBO Hallero ToBapa B
cooTBeTcTBUM ¢ O6LWMMKM Yenosuamm Mpoaax v MocTaBok.

He xpaHnTe maTepuan npu Temneparypax Bbiwe 25°C

toxUeL ETIONG YL TA AMOKAELOTIKA SIKalwUATa TPiTwv. Agv avaipolv v
UTIOXPEWON 0ag Yid SOKIUN TWV TPOIOVTWV Ta omoia mpounBeleoTe and
£MAg, 0 O, TL APOPA TNV KATAAANAOTNTA TOUG Yla TIG SladIKACIEG Kal
XPNOELG Yla TIG omoieg poopifovTal. H epappoyn, xpnon Kat eneEepyaoia
Twv TPoldvTwy eival mMépav TG BIKNG Mag dikaiodooiag, Kai Katd
OuVETEld aroTeAel AMOKAElOTIKA Bk o0ag €uBuvn. EAv mapoAn v
eubUlvn aut dlarmoTwbel UMALTIOTNTA Yia TUXOV BAARN, auTn meplopileTal
HEXPL TIOoOU loou pe TNV a&ia Twv MPoIdVTWV TA omoia TMPoundeuTnKaTe
and eudg, Kal Ta ormoia €0€ig XPNOIHOTOLEITE. DUOIKA TIPOOPEPOUE
oTabepn) mMOLOTNTA TPOIOVTIWV OTA TAGIOIA TWV SIKAOV pag Mevikov Opwv
NwAnoewv kat Mapadoong.

®ulacoetal oe BepUoKpaATia KATW Twv 25°C
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momencie gdzie wiasno$¢ praw osoéb trzecich wchodzi w gre. Nie
zwalnia to jednak z obowiazku zbadania przez Ciebie materiatéw przez
nas dostarczonych pod katem zastosowania. Poniewaz zastosowanie
w/w materiatéw oraz jego uzycie odbywa sie poza naszag kontrola, nie
ponosimy z tego tytulu zadnej odpowiedzialnosci.

Przechowywac w temperaturze ponizej 25°C.

kizarasaval. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha harmadik személy
tulajdonosi jogairdl van sz6. Ez nem mentesiti Ondket az aldl, hogy az
altalunk szallitott termékeket a felhasznalas és az alkalmazas tekintetében
alkalmassag szempontjéb()l megvizsgaljidk. A termékek alkalmazésara,
felhasznalasara és feldolgozasara nem lehetiink befolyasolassal, ennélfogva
az emlitettek telies mértékben az Onok feleldsségi korébe tartoznak.
Amennyiben ezen kotelezettség kovetkeztében barmiféle karosodas
keletkezne, anyagi felelésségiink legfeliebb a szallitasunk targyat képezo, és
az Onok altal felhasznalt termékek értékére korlatozodik. Mi a magunk
részerd| termeszetesen termékeinkre allandé mindséget biztositunk az
Altalanos érték és szallitasi feltételeinknek megfelelden.

25 °C-nél nagyobb hémérsékleten tarolni tilos
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